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Material fornecido

Profometer 600 (39210001)

Profometer 630 Al/ 650 Al (39220001 / 39230001)
Profometer Corrosion (39250001)

Kit de atualizacdo para o Profometer Corrosion (39250002)
Kit de atualizagdo para o Medidor de camada de concreto Profometer 600 (39250003)
Eletrodo de bastdo para Profometer Corrosion (39250010)
Eletrodo de roda para Profometer Corrosion (33001001)
Eletrodo de roda para Profometer Corrosion (33001004)

Caixa para transporte . L o | o
Unidade Profometer com tela touchscreen e | o | o
Bateria completa o | o | o
Fonte de alimentagéo incl. cabos e | o | o
Cabo USB o | o | o
DVD com software e documentagdo e o o | o |0
Documentagao e o o | o |0
Codigo de ativagao o .
Alga para transporte completa e | o o
Cabo para sonda 1,5 m (5 pés) o ° | o
Sonda universal com carro de varredura reforgado . o | o
Giz . . .
Caixa de interface o | o
Rolo de cabo, I=25 m (82 pés) com grampo o | o
Eletrodo de bastdo com pecas de reposi¢céo .
Sulfato de cobre, 250g o oo
Acido citrico, 250g o e
Cabo do eletrodo de bastao, 1 fio, I=1.5 m (5 pés) o
Kit de ferramentas |
Cabos e pegas de reposigao do Eletrodo de roda o
Cabos e pegas de reposi¢ao do Eletrodo de quatro rodas o
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1. Seguranca e responsabilidade

1.1 Informacéo geral

Este manual contém informagdes importantes relativas a seguranga, uso
e manutengéo do Profometer 6. Leia 0 manual atenciosamente antes de
utilizar o instrumento pela primeira vez. Guarde este manual em local
seguro para consultas futuras.

1.2 Responsabilidade

Nossos “Termos e condi¢des gerais de venda e fornecimento” aplicam-
se em todos os casos. Reivindicagbes de garantia ou responsabilidade
em consequéncia de lesbdes pessoais ou danos materiais ndo se susten-
tam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes causas:

e Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designagédo de acordo
com a descri¢cao neste manual.

¢ Verificaglo de performance incorreta para operagao e manutengéo do
instrumento e seus componentes.

¢ N3ao efetuar as operagdes conforme se encontram descritas no ma-
nual de instrugdes quanto a verificagdo de performance, operagdo e
manutengéo do instrumento e de seus componentes.

¢ Modificagdes ndo autorizadas no instrumento e seus componentes.

e Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e
forca maior

Todas as informagdes contidas nesta documentagdo sdo apresentadas

de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq SA néo da ga-

rantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa a completitude e/
ou precisdo da informagao.

1.3 Instrugﬁes de seguranca

O equipamento ndo deve ser operado por criangas ou qualquer pessoa
sob influéncia de alcool, drogas ou preparados farmacéuticos. Qualquer
pessoa que nao esteja familiarizada com este manual deve ser supervi-
sionada quando estiver utilizando o equipamento.

e Efetue a manutencéo estipulada de forma apropriada e no momento
correto.

e Apos finalizar as tarefas de manutencéo, realize uma verificagao fun-
cional.

1.4 Utilizacdo correta

¢ O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina
conforme descrito neste manual.

e Somente substitua pegas defeituosas por pecgas originais da Proceq.

e Somente devem ser conectados ou instalados acessorios expressa-
mente aprovados pela Proceq. Caso sejam instalados ou conectados
outros acessorios ao instrumento, a Proceq néo aceitara ser respon-
sabilizada e a garantia do produto perde a validade.

© 2017 Proceq SA



2. Operacao geral

2.1 Instrugdes preliminares

Instalacao da bateria
Levante a lamina protetora e o suporte como mostrado. Insira a bateria
no lugar e aperte com o parafuso.

e

Ha dois LEDs de status (figura 1, EI) e acima deles um sensor de luz.
O LED superior fica vermelho durante o carregamento e verde quando a
bateria esta totalmente carregada. O outro LED tem aplica¢ado especifica.

¢ Uma carga completa requer < 9h (Instrumento desligado).

¢ O tempo de carregamento é muito maior se o instrumento estiver em
uso.

* Um carregador rapido opcional (n° do item 327 01 053) pode ser usado

para carregar uma bateria de reserva ou para carregar a bateria fora
do instrumento. Neste caso, é preciso < 4h para uma carga completa.

© 2017 Proceq SA

Economia de energia

E possivel definir o grau desejado de economia de energia em Sistema/
Configuracées de energia.

Figura 1:

Menu principal, leds, teclas

Botoes

Levante a tampa de protegao.
O canto superior direito da tela apresenta trés teclas (figuraFigura 1, |z|

).

Power On/Off — Pressione para ligar. Pressione e mantenha

pressionado para desligar.

Tela cheia / visualizador de PDF / Modo teclado.

t) Tecla voltar — Retorna para a tela anterior.



Conexao de sondas Profometer 6
Conecte a sonda universal a um dos dois conectores ® ou @ no lado
superior do Profometer com tela touchscreen usando o cabo da sonda.

Profometer Corrosion

Monte a caixa de interface no lado direito do Profometer com tela uti-
lizando os parafusos fornecidos ® e @ e ligue o cabo em um dos co-
nectores ® ou @ no lado superior da unidade touchscreen. Conecte o
cabo do sinal do eletrodo ao conector ® e o cabo terra ® da caixa de
interface. Eletrodos de roda: conecte o cabo de medigéo de percurso ao
conector @ da caixa de interface.

Host USB:
Conecte um mouse, teclado ou pendrive.

Dispositivo USB:

Conectar sondas com aplicagdes especificas e PC.
Ethernet:

Conexao para atualizagdes de firmware.

Carregador de bateria:
Conecte a fonte de alimentagéo aqui.

Host USB
Dispositivo USB
Ethernet
Carregador de bateria

2.2 Menu principal

O menu principal é exibido ao inicializar o dispositivo. Todas as fungdes
podem ser acessadas diretamente através da tela touchscreen.

Volte para o menu anterior, pressionando a tecla voltar ou o icone de
retorno (seta) no canto superior esquerdo da tela touchscreen.

Medicao

Selecione para acessar um dos modos de medi¢gdo medidor
de camadas ou Corrosao.

Configuracoes
Configuracdes especificas da aplicagéo.

Explorer

Aplicativo de gerenciamento de arquivos para revisar
medicdes salvas.

Sistema

Selecione o seu idioma preferido da interface, configuragdes
de data e hora e de economia de energia.

Informacao

Abra a documentacao (instrugdes de operagao e arquivos
PDF adicionais) e as informagdes acerca do dispositivo.
Desligado

Desligue o instrumento.

2.3 Procedimento de atualizagéo

Proceda da seguinte forma para atualizar as fungdes do Profometer 630 Al/
650 Al de uma unidade Profometer 600 ou para desbloquear fungdes do
medidor de camada de concreto Profometer 600 / 630 Al / 650 Al em
uma unidade Profometer Corrosion.

O cdédigo de ativagdo pode ser disponibilizado com a aquisigdo inicial
(quando é fornecida uma unidade Profometer 630 Al ou 650 Al) ou pode
ser solicitado a qualquer momento apds a aquisi¢ao inicial para proceder
com a atualizagdo / desbloquear funcdes adicionais.

© 2017 Proceq SA



1. Aperte o botdo Power On/Off para ligar a unidade.
2. Acesse o0 menu do sistema, entdo va para Recursos e introduza o
cédigo de ativacao SETTINGS

3. Introduza o cédigo de ativacao

~ . ~ Cover Met Corrosi
2.4 Funcdes do medidor de camada de concreto e de Corroséo bl il
Uma unidade Profometer pode possuir tanto as fun¢des do medidor de
camada de concreto quanto as do instrumento de analise de corrosédo
nos seguintes casos
¢ Medidor de camada de concreto Profometer 6 com o kit de atualiza-
¢ao para Profometer Corrosion (392 50 002) EXPLORER

¢ Profometer Corrosion com o kit de atualizagdo para o medidor de ca-
mada de concreto Profometer 600 (392 50 003) mais alguma possivel
atualizagdo para o Profometer 630 Al ou 650 Al.

Em ambos os casos a fungao correspondente (medidor da camada de
concreto e/ou corrosdo) se torna disponivel na plataforma dependendo Cover Metgd e
se a sonda universal ou a caixa de interface foram inicialmente conec-
tadas a unidade.

Uma imagem na parte superior da tela de medig&o indicara se a sonda
universal [ e/ou caixa de interface & estdo conectadas a unidade. FEATURES
Quando for ao menu de Configuragées ou do Explorer, o usuario tera

a opcéo de escolher se deseja acessar o submenu correspondente ao Enable Profometer mode
medidor de camada de concreto ou do medidor de Corrosao.

O usuério pode desabilitar a qualquer momento algum dos recursos en-
trando no menu Sistema / Recursos e desmarcando a caixa correspon-

dente. Enter Activation Key

Enable Corrosion mode

© 2017 Proceq SA 8



3. Medidor de Camada Profometer 6
3.1 Principio de medicao

3.1.1. Inducao de pulso

O Profometer 6 utiliza tecnologia de indugédo de pulso eletromagnético
para detectar as barras. As bobinas na sonda sdo periodicamente car-
regadas com pulsos de corrente e, assim, geram um campo magnéti-
co. Correntes parasitas sdo produzidas sobre a superficie de qualquer
material eletricamente condutor que estiver no campo magnético. Elas
induzem um campo magnético na dire¢cao oposta. A mudancga resultante
na tenséo pode ser utilizada para a medigéao.

Campo magnético

Concreto

I~ )

Figura 2: Principio de medigéo

O Profometer 6 utiliza diferentes combinagdes de bobinas para gerar di-
versos campos magnéticos. O processamento avangado de sinal permi-
te localizar uma barra e também medir a cobertura e didametro da barra.
Este método néo é afetado por materiais ndo condutivos como concreto,
madeira, plasticos, tijolos, etc. No entanto, todo tipo de material con-
dutivo dentro do raio de agdo do campo magnético (esfera com raio de
aprox 200 mm / 8 polegadas) tera influéncia sobre a medigéo.

OBSERVACAO! Remova todos os objetos metalicos como
anéis e relogios antes de iniciar a medicao.

9

O Profometer 6 foi calibrado para medir um arranjo normal de barras,
que é um arranjo de barras que ndo sejam de aco oxidavel e amarradas
apenas com arame de atar. P.ex. quando se estiver medindo em redes
soldadas de arame, as medi¢des de cobertura e didametro deverdo ser
corrigidas (veja “3.2.4. Orientagbes praticas”). As informagdes a seguir
relativas a precisao, faixas de medicéo e resolugdes referem-se a medi-
¢Oes em arranjos normais de barras.

3.1.3. A faixa de medicao

A faixa de medicao depende do didametro da barra. A acuracia esperada da
medig&o da camada encontra-se no grafico abaixo. Estd em conformidade

com BS1881 parte 204 para barra isolada com espagamento suficiente.
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Tamanho da barra

As faixas de medigdo e precisdo: a camada de cobertura é
medida e exibida até os limites indicados. No Modo Localizar
é exibida uma barra. No modo de linha unitaria é exibida a
curva da camada, mas uma barra apenas € ajustada até 90 %
da camada maxima.
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3.1.4. Resolucgéo

Ha um limite para o espagamento minimo das barras dependendo da
espessura de camada de concreto e do didmetro da barra. E impossivel
disgnguir entre as diferentes barras acima destes limites.

Qualquer material ferromagnético no interior da esfera pode influenciar o
valor do sinal (p. ex. durante um reset).

3.2 Operacao do medidor de camada de concreto

3.2.1. Operacao do medidor de camada de concreto

Role a tela para cima e para baixo, arrastando o dedo para cima ou para
baixo na tela. A configuragédo atual é exibida no lado direito. Toque em
um item para ajusta-lo.

[pole- [mm]
gadaj] 200
~ #13

o’ 10 Lr/ 77777777777 - @40 mm #12
2 ;

Q56|

8 | w S @16 mm #5
35 120 @12mm #4
] o8mm #3
4| —

£ | ' | -|Abrangéncia da

3 sonda de ponto

L

k-]

S, *| Faixa

§ « ||_padréo

& . Abaixo da curva: Podem ser

u detectadas barras unitarias

o |
° [ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 [mm]
T
Espagamento de barras [polegada]

Figura 4: Resolugao

3.1.5. Esfera de influéncia por material ferromagnético

Esfera de influéncia: Diametro 400 mm / 16 polegadas

proceq

Figura 5: Esfera de influéncia
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Modo de medicao Dados
Configuragdes |Locali- |Linha |Linha |Linha |Varre- [3justa-

zacdo |unita- |malti- cruza- |dura |VE!S apoOs

ria pla |da de ez
area |namento

Faixa de medicéo . . . . . Néao
Varredura X de . . . o . Sim
diametro da barra
Varredura Y de . Sim
didgmetro da barra'l
Correcao de Inteli- . . . . . Sim
géncia Artificial® /
Correcao de barra
préxima
Calibracao de . . . . . Sim
camada?
Unidade . . . . . Nao
Camada minima . . . . . Sim
Camada méaxima . . . Sim
Compensagéao . . . . . Nao
da camada
Exibir barra . Sim
inclinada
Aumentar nitidez . . Sim
Exibir curva . Sim




Modo de medicao Dados
Configuragées |Locali- [Linha |Linha |Linha |Varre- |ajusta-
zacao |unita- |malti- [cruza- |dura |V€!S apos
ria pla |da de ElinErL"
area |NMamento
Alinhar posicbes . . Nao
das barras
Retornar para . . Sim
iniciar linha nova
Altura da linha e . . Sim
Largura da . . Sim
quadricula

1] Este parametro afeta todos os modos de medicéo (além da linha cruzada)
sempre que a correcdo de inteligéncia Artificial for selecionada
2] Disponivel apenas no Profometer 630 Al / 650 Al

Faixa de medicao

Selecione entre as faixas de medi¢gdo de camada Padrao, Ampla ou
Auto (veja Figura 3).

A configuracédo da faixa de medicao Padréo é pré definida e a mais pre-
cisa. A configuragdo Auto automaticamente alterna entre a faixa Padréo e
Ampla ; ela apenas estéa disponivel no modo de localizagdo. A configura-
¢ao Sonda de ponto deve ser selecionada para medi¢des de areas peque-
nas, em cantos e onde a distancia entre as barras de reforgo é pequena.
A configuracao de faixa Ampla deve ser selecionada quando a camada de
concreto é mais profunda, para permitir resultados mais precisos.

Varredura X do diametro da barra / varredura Y do didametro da barra
Selecione o didmetro da barra (6 mm a 40 mm/n° 2 an°® 12, veja “10.1 Anexo
A1: Didmetros de barra”), determinado a partir do desenho ou de medicéo.
Toque no botao de informagdes da pagina Configuragdes para visualizar uma
visdo geral gréfica dos pardmetros acima mencionados.

Correcao de Inteligéncia Artificial / Correcao de barra préxima
Ela compensa a influéncia das barras proximas de 12 e 22 camada (Al) ou
das barras préximas apenas da 12 camada (NRC) em medigéo de cama-

da de barras de 12 camada.

Se forem inseridos tanto espagamentos a, e a,, for ajustada faixa padréo
F, <F,, entdo a Inteligéncia Artificial é aplicada automaticamente..

Se for introduzido apenas um espagamento ou F, > F, ou for definido
Faixa ampla ou a Sonda de ponto, entdo automaticamente é aplicada a
corregdo de barra préxima (apenas considerando a 12 camada).

O usuério pode introduzir o valor do espagamento manualmente ou sele-
cionar a fungéo Auto, que redireciona para uma varredura de linha unita-
ria, onde o espagamento é medido e calculado automaticamente.

A medicdo do tamanho da barra de qualquer forma é corrigida apenas
com NRC.

Toque no botdo de informagdes da pagina Configuragdes para visualizar
uma visao geral grafica dos pardmetros acima mencionados.

Calibracao de camada

Esta correcdo é usada para calibrar a camada medida pelo instrumento
(camada medida) ao valor atual diretamente medido em um local aberto
(camada de referéncia). Também deve ser especificada a configuragéo
do didmetro da barra.

Essa corregao pode ser usada independentemente da geometria da bar-
ra e da faixa de medigéo selecionada.

Unidade
Selecione Métrico, Métrico japonés, Imperial ou Didmetro imperial,
camada e distancia métricas.

Camada minima

Pode ser ajustado um valor de camada minima de 10 a 142 mm /0,40 a
5,56 polegadas com intervalos de 1 mm / 0,04 polegadas (veja “10.3 Ane-
xo A3: Camada minima / maxima”). No modo/visualizagdo de linha unita-
ria, linha multipla e linha cruzada, as barras com camada inferior a camada
minima seréo exibidas em vermelho. Na visualizagdo de linha unitaria e na
visualizagéo estatistica uma linha pontilhada vertical ou respectivamente
horizontal em vermelho indica o valor ajustado da camada minima.
Camada maxima

Pode ser ajustado um valor de camada maxima de 20 a 190 mm /0,80 a
7,48 polegadas com passos de 1 mm / 0,04 polegadas (veja “10.3 Anexo
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A3: Camada minima / méaxima”). No modo/visualizagéo de linha unitaria,
linha multipla e linha cruzada, as barras com camada superior a camada
maX|ma serdo exibidas em cinza.

OBSERVACAO! A camada maxima deve ser no mlnlmo:
10 mm / 0,40 polegada maior que a camada minima. Caso :
contrario, o instrumento fara a corregdo automaticamente.

A camada maxima também deve ser ajustada para arquivos diferentes
medidos na mesma superficie, a fim de obter a mesma faixa de cores
para fins de comparagéo.

Compensacao da camada

Quando se ajusta um valor de Compensagéo da camada, a camada me-
dida sera reduzida por seu valor; p.ex. quando se usa uma placa de ma-
deira ou de pléastico para medir com o carro em superficies asperas (veja
“3.2.4 Orientacoes praticas”). Neste caso a espessura da placa deve ser
ajustada como valor de compensagédo da camada). Pode ser ajustado
um valor de 1 mm a 50 mm / 0,04 polegadas a 1,92 polegada.

Exibir barra inclinada

Ao ajustar este recurso, a barra inclinada é exibida no modo de locali-
zagdo quando todas as quatro rodas do carro tiverem passado sobre a
barra inclinada. Nos modos de linha unitaria e de linha multipla apenas é
exibido no simbolo do carro.

OBSERVAGAO! Em areas com espagamento pequeno entre
barras, esse recurso pode ndo funcionar corretamente.

Aumentar nitidez

Com este ajuste pode-se aumentar a nitidez do espectro de cor da po-
téncia do sinal das visualizagcdes de linha multipla e de linha cruzada.
Exibir curva

Selecione Valor da camada, Poténcia do sinal ou Nenhum. A curva cor-
respondente ou curva nenhuma é exibida na visualizagado de linha unitaria.
Alinhar posicoes das barras

Quando medir no modo delinha mdltipla ou de linhas cruzadas ao longo
de no minimo duas filas de no minimo 55 cm / 22 polegadas de compri-

© 2017 Proceq SA

mento, as posi¢des das barras das filas subsequentes sdo alinhadas as
p05|goes das barras das filas anteriores.

OBSERVACAO! Esse recurso apenas pode ser ajustado se
as barras estiverem correndo paralelas a linha inicial (linha X :
ou Y). Nao esta ativado durante as medic¢des (ativado ape- :
nas durante o armazenamento de dados).

Retornar para iniciar linha nova
Com esse recurso, o cursor retorna para a linha inicial quando se alterna
a fila no modo de linha multipla e de linha cruzada.

Altura da linha (na direcao Y)

A altura da linha deve ser ajustada nos modos de linha mdltipla, varredura
de area e de linha cruzada. Ela determina o espagamento entre as filas
a serem medidas. Pode ser ajustada altura de 5 cm a 203 cm / 2 a 80
polegadas.

Largura da quadricula (na direcao X)

A largura da quadricula deve ser ajustada no modo de varredura de area
e de linha cruzada. Pode ser ajustada largura de 5 cm a 203 cm / 2,00
polegadas a 80,00 polegadas.

3.2.2. Modos de medicao de camada de concreto

Quando o modo de medigdo é selecionado pela primeira vez depois
que se liga o instrumento, é realizada a zeragem da sonda. Confirme e
aguarde a janela com botéo de avaliagdo. Aguarde ou toque em qualquer
ponto da tela. Os modos de medicao disponiveis sdo exibidos no menu
no alto da tela.

Varredura

Localizagdo Linha unitaria Linha mdltipla Linha cruzada

de area
Profometer 600 .
Profometer 630 Al . . . )
Profometer 650 Al ° . . . .

OBSERVAGAQ! Valido para todos os modos de medigéo: No :
caso de querer armazenar os dados da medic&o, crie um ar- :
quivo no Explorer (veja “5. Manuseando os documentos do :
Explorer”) e verifique se a pasta correta esta ativa. :



@ Linha central (LC)

Centro de medigdo quando esta
ajustado para sonda de ponto
(CM Sp)

Curto: Iniciar / Parar Curto: Diametro de medicéo
Longo: Ajustar marcagéo

Longo: Zerando

Seta de LED indica proximidade
de barra de ago* @ Seta de LED indica proximidade
de barra de ago*

Centro de medigdo quando esta
ajustada faixa padrédo, ampla ou auto

faixa (CM SLA)

profometer”

*Quando uma seta de LED se acender,

Ao apertar @ e simultaneamen-

mova a sonda ao longo do eixo da barra te, o cursor pula para a préxima linha

de ago até que o LED CM ou (apenas nos modos de linha multipla,
acenda. Entdo o CM esta exatamente aci- varredura de &rea e de linha cruzada)

ma do eixo da barra.

Figura 6: Visdo geral da sonda universal

13 © 2017 Proceq SA



Profometer
650 Al

q ~ Profometer ~ Profometer
Modo de localizacao 600 630 Al

File name-001 ¢ Locating Mode 13112

<~ Standard

© 16 mm A

21 10 mm

< 16mm © & o

n:2 le@ az 5ecm
1782 @ ©OF

Figura 7: Modo de localizagéo

1 Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medigdes salvas serdo armazenadas com esse nome de arqui-
vo. Se varias medi¢des sdo feitas com o mesmo nome de arquivo,
€ acrescentado um sufixo ao nome do arquivo apdés cada medicao.

2 Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triangulo de adver-
téncia para zerar a sonda quando necessario: apdés 5 minutos em
laranja, apés 10 minutos em vermelho.

© 2017 Proceq SA

3 Exibicao das configuragdes selecionadas:

e Faixa de medicao

e Tipo de corregdo (Nenhuma, Al, NRC, CAL)

® 12 e 22 camada para tamanho de barra e espacamento

e Compensacao de camada (se ajustado)

® Direcao dasonda X: Direcdo indefinida
A, v, <, > Numa parede vertical, a cabeca da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_,: Em superficie horizontal, no intradorso

Configuracoes: vai para o menu configuragoes:

Diametro da barra: medigédo do diametro da barra

Salvar dados medidos

Reinicio: todos os dados das medicdes atuais sdo excluidos

Camada atual

Distancia até a barra mais préxima

Diametro medido / n°

11 Poténcia do sinal

12 Indicador de bobina

Sempre que possivel inicie a localizagdo das barras da primeira camada,

p. ex. os estribos horizontais numa coluna.

Segurando a LC E horizontalmente, mova verticalmente para cima e

para baixo até que o LED seta acenda e entdo retorne até que o LED

CM acenda.

Depois que tiver localizado a primeira camada de barras, continue loca-

lizando a segunda camada de barras.

e Posicione o CM (C ou D dependendo da faixa de medicéo ajustada)
na linha central da primeira camada de barras, p. ex. numa coluna
segure a sonda com a LC correndo verticalmente e mova o carro ver-
ticalmente até que ambos os retangulos no simbolo da sonda (12)
estejam verdes e com tamanho minimo idéntico. Sempre que os re-



tangulos da bobina (12) forem de tamanho diferente e vermelhos, a
posicao da sonda nédo é ideal e a medigdo da camada / do diametro
nao é mais confiavel

- - = - e Profometer ~ Profometer
Visualizacao de linha unitaria 630 Al 650 Al

e Em seguida mova o carro horizontalmente até que um dos LEDs seta \ single-Line Mode
F acenda e entao retorne até que o LED CM C ou D acenda. .

e Nessa posi¢do vocé também podera medir o didmetro ao apertar B X 0 18 mm
do lado direito da sonda ou 5 (veja Figura 7) na tela touchscreen (p. ex. ‘ < 19 mm @

n:2/7 @:15¢p)
®> Oy

quando a sonda estiver fixa a barra de extenséo telescopica).

* Se o espagamento de barras paralelas e ortogonais ficar entre 5 e 30
cm (2,00 a 12,00 polegadas), ative correcédo Al ou NRC. Caso a cama-
da seja fina demais para a medigdo do diametro, é exibido “préximo
demais”.

¢ Nesse caso coloque uma placa de madeira ou de plastico na super-
ficie e ajuste a espessura da placa como compensagédo da camada
para medir o didametro.

Deve ser ajustado ainda o diametro medido. A camada da medigéo sera
corrigida de acordo com o didmetro ajustado.

D OBSERVAGAO! Uma barra apenas é exibida dentro das fai-

xas de medigdo indicadas na Figura 3. Para maiores deta- : Figura 8: Modo de linha unitaria

Ihes sobre a medigdo de didmetro veja “3.2.4 Orientagdes :

praticas”. -1 Nome do arquivo: introduza o nhome do arquivo e toque em voltar.
""""" @A~ As medigdes salvas serdo armazenadas com esse nome de arqui-
* Toque \=/ para armazenar o didmetro e medig&o da camada. vo. Se varias medigBes sdo feitas com o mesmo nome de arquivo,
* Repita este procedimento para cada barra. é acrescentado um sufixo ap6s cada medig&o ao nome do arquivo.

Os dados salvos podem ser visualizadas na visualizagdo snapshot e es-
tatisticas normais (veja “3.2.3. Visualizagdes de exibicdo de camada”).
Sempre que uma barra é inclinada para a camada da sonda, se estiver . X .

. . oo N PR - - laranja, apés 10 minutos em vermelho.
ajustado Exibir barras inclinadas, o &ngulo sera exibido no display (incli- ™~ " """ T e

nacdo minima detectadaéde6graus) D OBSERVAGCAO! Toque no triangulo para efetuar a zeragem.

2 Sonda conectada, hora atual, status da bateria e tridngulo de adver-
téncia para zerar a sonda quando necessario: apdés 5 minutos em

OBSERVAGAQ! Os valores das camadas apenas s&o salvos :
para visualizag&o posterior se o didmetro tiver sido medido : : :
e salvo. AR

15 © 2017 Proceq SA



3 Exibicao das configuragdes selecionadas:
e Faixa de medicao
e Tipo de corregdo (Nenhuma, Al, NRC, CAL)
® 12 e 22 camada para tamanho de barra e espacamento
e Compensacao de camada (se ajustado)
¢ Direcao da sonda X: Direcdo indefinida
A, v, <, >: Numa parede vertical, a cabecga da

sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_,: Em superficie horizontal, no intradorso

Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na
tela e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as
direcdes, horizontal e vertical, ao fazer uma medicéo.

o
O

Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separa-
dos na tela e juntando-os.

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arras-
tando.
Curva exibida: Camada / Poténcia do sinal / Nenhuma

4
5 Configuracoes: vai para o menu configuragdes:

6 Diametro da barra: medir didmetro da barra de ago

7 Salvar dados medidos

8 Reinicio: todos os dados das medicoes atuais sao excluidos
9 Ampliar posicao do cursor

10 Ampliar para caber varredura toda

11 Camada atual

12 Distancia até a barra mais proxima

13 Diametro medido / n°

14 Pular distancia

15 Botao pular

© 2017 Proceq SA

16 Indicador de bobina

17 Barra velocidade

18 Valor de camada minimo ajustado ( se ajustado)
19 Diametro medido

OBSERVAGAO! E recomendavel localizar a primeira e a se- :
gunda camada de barras com o modo de localizagéo para :
encontrar a melhor posicéo da linha antes de medir com o :
modo de linha unitaria. :

e Posicione o carro na linha inicial numa posicéo ideal (veja a figura 9, o
CM C / D na linha central das barras correndo paralelamente a dire-
¢ao do movimento, ambos os retangulos s&o do mesmo tamanho).

CL@®

=l — —||— Linha do ponto central

~MCC/D

Figura 9: Posicdo ideal da sonda

¢ Inicie a medigdo caso o cursor esteja na linha inicial. Em caso negati-
vo, efetue um reset .

¢ Mova o carro transversalmente sobre as barras em velocidade cons-
tante, sem exceder a velocidade maxima (barra da velocidade 17 me-
tade verde).

e Acima de cada barra, quando o LED vermelho do CM C / D acender, vocé
podera medir o didmetro da barra e ele sera exibido em azul. O diametro
medido pode ser deletado em 5 segundos tocando-se em @



Se o espagamento entre as barras paralelas e ortogonais ficar na faixa
de 5a30cm (2,00 a 5,2 polegadas), ative correcdo Al ou NRC.

Ha duas maneiras de adaptar a posi¢cdo do cursor a posicao alterada
do carro:

Toque no cursor e aguarde até que fique branco e laranja. Mova o
cursor até a posicdo desejada (até mesmo a esquerda da linha zero é
possivel). Atengdo: A varredura ndo mais sera possivel entre o cursor
e alinha zero. Barras de ago ja escaneadas ndo podem ser removidas
por uma varredura nova, mas vocé pode escanear novamente a es-
querda da primeira barra ou a direita do Ultima barra. Para deletar
barras ja escaneadas, toque e confirme com Sim.

Toque em e ajuste a distancia de pulo. Por exemplo, se vocé tiver
que interromper a varredura em fungdo de um obstaculo, como uma
coluna, mova o carro até que as rodas direitas toquem a coluna, entéo
ajuste a distancia de pulo a largura da coluna mais 107 mm / 4,2 pole-
gadas para o carro e reposicione o carro do outro lado da coluna com
as rodas esquerdas tocando a coluna. Toque em @ Uma linha ponti-

lhada azul é ajustada no inicio do intervalo pulado.

OBSERVAGAO! E exibida a curva da camada (caso sele- :
cionada) dentro das faixas de camada indicadas na Figura :
3, mas apenas sera exibida até 90% destes limites. :

Para exibir uma barra como : M
um circulo, aproxime o A 4 Single-Line Mode
eixo horizontal e vertical na Test bn-111 4 S i
mesma escala.

O espagamento destas
barras é exibido em azul.
As distancias da linha
inicial até o primeira barra
e da linha final até a ultima
barra sao exibidas na cor
branca. Caso os nimeros
nao aparegam, amplie.

0.25 m 0.30 m 0.35 m 0.40 m
Espacamento entre barras (em azul)

Figura 10: Tela no modo de linha unitaria com curva de camada
* Para alterar um diadmetro toque na barra. O novo diametro ¢ ajustado e exibido em

Abre-se uma janela. laranja. A camada muda correspondente-
¢ Toque na janela e altere o diametro. mente, mas a curva da camada permanece
Para excluir ajuste o diametro em zero. exceto acima do eixo das barras.

Cover: 11.6 mm
Distance: 0.21 m
Diameter: 16 mm p

10

Cover: 13.5 mm
Distance: 0.30 m
Diameter: 22 mm_p

Diametro reajustado novo exibido em laranja
Figura 11: Ampliagédo da visualizagdo de linha unitéria, exibindo a altera-

¢éo do didmetro da barra

© 2017 Proceq SA



Mask / unmask rebar

Mask / unmask rebar?

Figura 12: Opgéo de linha unitaria para encobrir uma barra com um to-
que duplo sobre ela

Quando utilizar o modo de linha unitaria, o usuario tem a opgao de exibir
a curva da camada, a curva da poténcia do sinal ou nenhuma curva. A
curva da poténcia do sinal € usada para confirmar a presenga de barras de
reforco. Os efeitos locais como elementos metalicos presentes abaixo da
superficie (arame, fixagdo, etc.) ou mudancas na velocidade do teste du-
rante a obtengéo dos dados pode resultar em uma barra de reforgo “visivel”
que aparece na tela. E possivel ocultar a barra de reforco “visivel” tocando
duas vezes no ponto correspondente quando em modo de linha unitaria ou
visualizagdo da poténcia do sinal e selecionando a opgéo “Encobrir”. Os
valores de camada correspondentes ndo serdo considerados na visuali-
zacao estatistica (consulte “3.2.3. Visualizagdes de exibigdo de camada”).
A acuracia da medicao do comprimento do percurso depende da superfi-
cie de teste. A acuracia das medicdes realizadas numa superficie de con-
creto lisa (concreto vertido em cofragem de metal) é exibida nas especifi-
cacoes, veja “7. Especificagdes técnicas”. Em superficies mais asperas, o
comprimento medido pode ser reduzido ou verificado em intervalos deter-
minados ao definir marcagdes na superficie de teste e comparando com
as marcagdes definidas no display (aperto longo em (@®)).

© 2017 Proceq SA

Apébs o armazenamento (toque em @ ), os dados podem ser visualiza-
dos na visualizagao estatistica, na visualizagéo linha unitaria e também
na visualizagdo snapshot se pelo menos um diametro tiver sido medido
(veja “3.2.3 Visualizagdes de exibicdo de camada”).

O comprimento méaximo de varredura é de 999 m / 3.280 pés em cada
direcdo (a esquerda e a direita da linha zero).

. o Profomet Profomet
Modo de linha multipla B | e

650 Al

Multi-Line Mode

@ 1 mm = iItandard

21 10 mm
11mm @ e 12mm

n:4/18 0:20 Q. o

Figura 13: Modo de linha multipla

1 Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medic¢des salvas serdo armazenadas com esse nome de arqui-
vo. Se varias medig¢des séo feitas com o mesmo nome de arquivo,
€ acrescentado um sufixo apds cada medigdo ao nome do arquivo.

2 Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triangulo de adver-
téncia para zerar a sonda quando necessario: apdés 5 minutos em
laranja, apés 10 minutos em vermelho.



3 Exibicao das configuracdes selecionadas:
¢ Faixa de medicao

¢ Tipo de corregdo (Nenhuma, Al, NRC, CAL)

e 13 ¢ 22 camada para tamanho de barra e espagamento
e Compensacgao de camada (se ajustado)

e Diregdo da sonda X: Diregéo indefinida

A, v, <, > Numa parede vertical, a cabeca da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita

_, : Em superficie horizontal, no intradorso

Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na
tela e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as
diregdes, horizontal e vertical, ao fazer uma medicao.

Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separa-
@ dos na tela e juntando-os.

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arras-
tando.

4 Valores medidos exibidos: Camada / Diametro

5 Configuragoes: vai para o menu configuragdes:

6 Diametro da barra: medir diametro da barra de ago

7 Salvar dados medidos

8 Reinicio: todos os dados das medicoes atuais sao excluidos
9 Excluir linha atual

10 Mover até a proxima linha / Inverter sentido da sonda

11 Ampliar para caber varredura toda

12 Camada atual

13 Distancia até a barra mais proxima
14 Diametro medido / n°

15 Pular distancia

Botao pular
Indicador de bobina
Barra velocidade

: D OBSERVAGAO! E recomendavel localizar a primeira e a se- :

gunda camada de barras com o modo de localizagéo para :
encontrar a melhor posicao da linha antes de medir com o
modo de linha multipla (veja figura 9). “Alinhar a posicéo da :
barra” apenas pode ser ajustado se as barras estiverem cor- :
rendo paralelas a linha inicial (eixo Y). Para areas grandes é :
recomendavel ndo ajustar “Retornar para a partir do inicio
e na nova linha” e medir as linhas alternadamente inicio até :
final, retorno do final ao inicio. :

Posicione o carro na linha inicial numa posigdo ideal (veja a figura 9, o
CM C/ D nalinha central das barras correndo paralelamente a diregcao
do movimento, ambos os retangulos 16 sdo do mesmo tamanho).

Inicie a medicéo caso o cursor esteja na linha inicial. Em caso negati-
vo, efetue um reset 8.

Mova o carro transversalmente por cima das barras. Acima de cada
barra, quando o LED vermelho do CM C / D acender, vocé podera
medir o didmetro da barra e ele serd exibido. Se o espagcamento entre
as barras paralelas e ortogonais ficar na faixa de 5 a 30 cm (2,00 a 5,2
polegadas), ative corregcao Al ou NRC. Colocar um marcador ao final da
primeira lina (linha pontilhada azul). Para continuar com a préxima linha
toque em 10 ou aperte A e B simultaneamente na sonda. O cursor pula
para a proxima fileira de medigéo, ou para a linha inicial ou permane-
ce na linha final, dependendo se ¢ ajustado “Retornar para inciar linha
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nova” ou ndo. Alterar a posi¢éo do cursor funciona como o modo de
linha Unica (toque e arraste o cursor ou use a tecla pular). No inicio de
cada linha vocé podera alterar a diregcdo da sonda (p.ex. quando medir
em uma parede ao longo de da linha inferior junto a laje).

e Togue em 10. A seta no simbolo do carro da sonda altera de para
ﬁ. Para a proxima linha vocé podera retornar para [}

OBSERVAGAQ! Ao alterar a configuragéo “Altura da linha” :
durante as medicgdes, a altura de todas as linhas, incluindo :
as que ja foram medidas, serda mudada e as posi¢des das :
linhas também. Altere a altura da linha apenas se tiver sido :
ajustada incorretamente anteriormente :

A cada barra vocé podera medir o didmetro da barra. No final, ajuste um
diametro comum, normalmente o menor (veja “3.7 Orientagdes praticas”).
Ao exibir os valores de camada na paleta de cores, a faixa é definida
pelos valores de camada minimo e maximo usados nas configuragoes.
Ao exibir os valores de didametro na paleta de cores, todas as barras se-
rao exibidas na cor correspondente. As barras para as quais o diametro
nao foi medido ou ajustado sdo exibidas em branco, diametros ajustados
na visualizagédo de linha unitaria (figura 11) sdo exibidos adicionalmente
com uma barra cruzada em laranja no centro da barra.

Apbs o armazenamento (toque em 7), os dados podem ser visualizados
na visualizagdo estatistica, na visualizagéo de linha unitéria, na visualiza-
¢éo de linha mdltipla e também na visualizagéo snapshot se pelo menos
um diametro tiver sido medido. Na visualizagdo de linha multipla, o es-
pectro da poténcia do sinal pode ser visto adicionalmente a camada e ao
diametro, veja “3.2.3 Visualizagdes de exibicdo de camada”.

Numa sequéncia de medigdes, podem ser escaneadas e armazenadas
no maximo 62 linhas num arquivo.

OBSERVAGAO! Apenas sera exibida barra até 90% dos I|-
mites da Figura 3.
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o Profometer ~ Profometer
Modo de varredura de area 630 Al 650 Al

O modo de varredura de area é basicamente utilizado para exibir a pri-
meira camada de barras em areas extensas, p.ex. de lajes de concre-
to em estacionamentos. E mais apropriado para uma combinagéo com
medigdes de potencial de meia-célula, p.ex. combinado com medigdes
com o Profometer Corrosion, neste caso a altura da linha e largura da
quadricula devem ser iguais para ambas as medigdes.

As principais diferengas com o modo de linhas multiplas é que ao con-
trario das barras unitarias, apenas é exibido o valor de camada mais
baixo em cada célula, a area de célula unitaria é definida pela altura da
linha (mesmo significado que para o modo de linhas multiplas) e a lar-
gura da quadricula. Este Ultimo deve ser ajustado 1,1 vezes maior que
0 espagamento maximo de barra da primeira camada de barras, para
que se tenha certeza de que no minimo uma barra esteja localizada em
uma célula.

OBSERVAGAO! Uma vez que o modo de 4rea é utilizado em : :
areas grandes n&o deve-se ajustar “Retornar para iniciar em :
linha nova”.

O procedimento de medicao, incluindo virar o carro da sonda e alterar a
posicao do cursor, € o mesmo que para o modo de linha multipla.

A figura 14 é uma visualizagdo plana, onde os valores de camada sao
exibidos como retangulos de diferentes cores. Vermelho significa que a
camada é menor que o minimo ajustado.
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Apenas sera exibida camada até 90% das faixas de camada indicadas na Figura 3.

Figura 14: Tela do modo de varredura de area

Ap6s o armazenamento (toque em (@) ), os dados podem ser visuali-
zados na visualizagdo estatistica, na visualizagdo de linha multipla e
também na visualizagdo snapshot se pelo menos um diametro tiver sido
medido (veja “3.2.3. Visualizagbes de exibigdo de camada”). Medi¢bes
incorretas ou ndo vélidas podem ser deletadas simplesmente clicando-
se no campo correspondente e selecionando-se a opg¢ao “Encobrir”.
Aparecerd uma cruz nos campos encobertos e os valores de camada  Figura 16: Modo de linha cruzada
correspondentes ndo serdo considerados na visualizagéo estatistica.

1 Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medigdes salvas serdo armazenadas com esse nome de arqui-
vo. Se varias medig¢des sdo feitas com o mesmo nome de arquivo,

Mask / unmask field € acrescentado um sufixo ao nome do arquivo apés cada medigéo.
2 Sonda conectada, hora atual, status da bateria e tridangulo de adver-
Mask / unmask field? téncia para zerar a sonda quando necessario: apdés 5 minutos em

laranja, apés 10 minutos em vermelho.

OBSERVAGAOQ! Toque no triangulo para efetuar a zeragem.

Figura 15: Opgéo varredura de area para encobrir um campo com um
toque duplo sobre ele
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3 Exibicao das configuragdes selecionadas:

e Faixa de medicao

e Tipo de corregdo (Nenhuma, Al, NRC, CAL)

® 12 e 22 camada para tamanho de barra e espacamento

e Compensacao de camada (se ajustado)

¢ Direcdo da sonda X: Diregéo indefinida
A, v, <, > Numa parede vertical, a cabega da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_, : Em superficie horizontal, no intradorso

Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela
e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as direcdes,
horizontal e vertical, ao fazer uma medigao.

o
>

Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
na tela e juntando-os.

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.

4 Valores medidos exibidos: Camada / Diametro

5 Configuracdes: vai para o menu configuragdes:

6 Diametro da barra: medir diametro da barra de ago

7 Salvar dados medidos

8 Reinicio: todos os dados das medicoes atuais sdo excluidos
9 Excluir linha atual

10 Mover até a proxima linha / Inverter sentido da sonda
11 Altere da varredura X para a varredura Y e vice e versa
12 Ampliar para caber varredura toda

13 Camada atual

14 Distancia até a barra mais proxima
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15 Diametro medido / n°

16 Pular distancia

17 Botao pular

18 Indicador de bobina

19 Barra indicadora de velocidade

O modo de linha cruzada é usado para exibir as barras da primeira e da
segunda camada arranjadas huma malha retangular. O procedimento de
medigao, incluindo virar o carro da sonda e alterar a posi¢gao do cursor,
€ 0 mesmo que para o modo de linha multipla. De fato trata-se de uma
varredura de linha mdltipla na dire¢éo X e Y, onde o usuério pode comu-
tar entre as varreduras horizontais e verticais tocando em 11.
Adicionalmente as configuragdes de linha multipla, deve ser definida a
largura da quadricula para ajustar o espagamento entre as linhas Y.

3.2.3. Visualizacgdes de exibicdo de camada

Os dados medidos podem ser exibidos em cinco visualizagdes diferen-
tes: Visualizag&o snapshot, estatisticas, linha unitaria, linha mdultipla, var-
redura de area e linha cruzada. Todas

as configuragbes armazenadas com as medi¢gdes podem ser alteradas
posteriormente. As visualizagbes mudardo correspondentemente, para
armazenar a série de medigdes com alteracdes toque em Salvar.

OBSERVAGAO! Cada visualizagdo pode ser alterada em um :
modo de medicéo a fim de adicionar dados. Toque em :
Ajuste o cursor na nova posicao de inicio e continue com as :
medicdes (veja “3.2.3. Visualizagdes de exibicdo de cama- :
da” ). Todos os dados e configuragdes serdo armazenados :
no arquivo reaberto. :



Profometer
650 Al

3 . ~ Profometer ~ Profometer
Visualizacao snapshot 600 630 Al

A visualizagédo snapshot pode ser exibida se pelo menos um diadmetro foi
medido e salvo em um dos modos de medi¢ao.
Os valores de camada sédo exibidos como barras verticais em escala e

o didmetro como um numero dentro da barra. A camada minima néo é
exibida na visualizacéo snapshot.

P4 Snapshot View 1529 [

Z Standard
7 20/16 mm
H 8/5 cm
1] 10 em

Hl t0em

!

(i) — ([ ] (%]

Figura 17: Visualizacdo snapshot

Profometer ~ Profometer ~ Profometer
600 6!

Visualizacao estatistica 30 Al 650 Al

A visualizagao estatistica pode ser exibida se pelo menos um diametro
foi medido e salvo em um dos modos de medicéo. Ela exibe o calculo
estatistico dos valores de camada medidos.

Para medigdes com o modo de linha cruzada, a avaliagado estatistica das
medigcbes da camada é realizada para cada camada independentemen-
te. Desta forma ha uma visualizagao estatistica para cada varredura na
diregédo X e na diregéo Y.

OBSERVAGAOQ! Na pratica, apenas os valores das camadas
e a avaliag&o estatistica das barras da 1* camada (mais pro- :
ximas da superficie) é de interesse. :

No eixo horizontal sdo exibidos os valores de camada na unidade ajus-
tada. As barras verticais mostram a respectiva percentagem dos valores
de camada medidos e armazenados. A barra do cursor vertical pode ser
movida para qualquer valor de camada. A figura a esquerda da barra do
cursor mostra a percentagem de valores de camada medidos menores
do que a posicao do cursor. O valor a direita mostra a percentagem de
valores de camada medidos maiores do que a posi¢ao do cursor. O valor
de camada é exibido embaixo na barra do cursor e no alto é exibida a
percentagem das camadas medidas para a camada exibida. A camada
minima necessaria é exibida como uma linha pontilhada vertical em ver-
melho (se ajustada). As camadas abaixo do minimo sdo exibidas como
barras vermelhas, camadas acima do minimo como barras amarelas.

Ha duas visualizagbes estatisticas diferentes, a Normal (veja Figura 18) e
a Avaliagao da DBV (DBV - Associag@o Alema de Concreto e Constru-
¢ao) (veja Figura 19). Toque na janela de valores estatisticos para alternar

da normal para a DBV.
A caixa de valores estatisticos “Normal” exibe as camadas medidas mediana, média, nimero
de camadas medidas, mais baixo/mais alto, desvio padrao.

15:35 ([

Standard
f 20 mm

M Statistics View

: 56.3 mm

: 56.8 mm
120

1: 55/60 mm
: 1.4 mm

2 B

Altere a visualizacdo da diregdo X para Y (apenas para dados do modo de linha cruzada) ao
tocar em / . A janela atual é exibida no canto superior direito (para a diregéo de
varredura SX ou SY)

Figura 18: Visualizagéo estatistica normal

58 mm 60 mm 62 mm

0 )« =

mm 52 mm 54 mm 56 mm
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A avaliagdo DBV é uma avaliagdo das medigdes de camada de acor-
do com a Associacdo Alema de Concreto e Construgdo (Deutscher
Beton- und Bautechnik Verein). Também é recomendado pela RILEM.
A avaliagdo DBV requer no minimo 20 medigdes de camada. A fungéo
de distribuigao F(c_, ) e os valores limite c(5 %) e c(10 %) s&o calculados.
Os valores c(x%)- sao exibidos em verde quando a série de medicéo é

aceita ou respectivamente em vermelho caso néo seja aceita.
Caixa de valores estatisticos DBV:

Jh Statistics View v

Messung_027
80%

70% 1 26.4 mm
1 26.5 mm

60% F(cmin): 0.0%

50%
40%
30%
20%
10%

0%

24 mm 26 mm 28 mm

A série de medicdes acima foi aceita, a abaixo ndo.
Os valores de camada acima do limite supe-
rior calculado ndo séo considerados e sao exi-
bidos como barras apenas com uma moldura
amarela (veja os valores de camada 17 mm,
18 mm e 19 mm nas barras a direita).

1 11.5 mm
1 11.4 mm
F(cmin): 100.0%

15 mm

Figura 19: Visualizagdes estatisticas avaliagdo DBV
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Para mais detalhes da avaliagdo DBV consulte o folheto informativo
“Estatisticas de acordo com a avaliagao da DBV” disponivel em arquivo
PDF no Profometer com tela touchscreen disponivel sob Informacdes/
Documentos e na se¢do de download em www.proceqg.com.

Visualizagéo de linha unitaria B
A visualizagdo de linha unitaria pode ser exibida se tiverem sido

feitas medigcdes e elas tiverem sido armazenadas em modo li-
nha unitaria, linha mdltipla ou cruzada (ndo no modo varredu-

ra de area). Exibe as posigcbes das barras numa secdo transversal.
As barras sdo exibidas em escala dependendo do diametro ajustado.
Para exibir uma barra como um circulo, aproxime o eixo horizontal e
vertical na mesma escala. No entanto, para medi¢gées em longa distan-
cia, como num tunel, a escala do eixo horizontal serd muito menor e as
barras serdo exibidas como barras verticais.

Figura 20: Visualizagéo de linha unitaria com curva de camada

Figura 20 exibe a visualizagéo de linha unitaria com unidade métrica, ca-
mada minima (linha pontilhada em vermelho) e curva da camada (curva
pontilhada em amarelo). No caso de um diametro ter sido medido, o seu
valor é exibido em azul acima da barra na unidade ajustada. No caso do
diametro ter sido ajustado manualmente, ele é exibido em laranja.



A figuraFigura 21 mostra uma linha unitaria com a curva de poténcia
do sinal (curva pontilhada em amarelo ajustada). O eixo vertical mostra
a poténcia do sinal, portanto a linha de camada minima nao é exibida.
Trata-se de uma visualizagdo de linha unitaria de medigdes efetuadas
na visualizagdo de linha multipla, porque na posigéo o 1 se refere a
linha de medicao exibida. Toque em (10) para exibir a visualizagéo de linha
unitaria da proxima linha.

Test bn-116 1 Single-Line View

Toque para alternar
entre visualizagdes
diferentes.

0.2m 0.4 m 0.8 m 1.0 m

1 v « =] 7] T

Figura 21: Visualizagéo de linha unitaria com curva de poténcia do sinal

O espagamento entre as barras e a distancia da linha inicial até o primei-
ra barra e da Ultima barra até a linha final sdo exibidos como numeros,
mas apenas se o0 espagamento na tela for grande o suficiente. Se nao for
exibido, aproxime até que os numeros aparegam.

Para maiores detalhes, como a alteragdo de um didmetro ou para enco-
brir uma barra, consulte 0 modo de linha unitaria no “3.2.2. Modos de
medicdo de camada de concreto”. Para ajustar um didmetro novo vocé
devera medi-lo primeiro na estrutura no modo de localizagéo e ajusta-lo
manualmente.

Visualizacéo de linha miltipla I
A visualizagdo de linha multipla apenas pode ser exibida se tiverem sido
feitas medicdes e armazenadas em modo de linha multipla ou no modo

varredura de area. Na maioria dos casos da primeira camada de barras
trata-se de uma visualizagdo plana. Também pode ser interessante ter
uma visualizagao de linha mdltipla da segunda camada - a camada prin-
cipal em colunas e vigas. As barras podem ser encobertas e descobertas
na visualizagdo de linha unitaria correspondentes (veja “3.2.2. Modos de
medigdo de camada de concreto”); barras encobertas serdo exibidas em
cinza escuro com uma linha pontilhada e os seus valores de camada nédo
serdo considerados na visualizagdo estatistica.

Multi-Line View

Test bn-113

Ocm

Toque para alternar
entre visualizagdes

diferentes.
0.2 m 0.8 m

Figura 22: Visualizagéo de linha multipla com exibicdo dos valores de
camada

11} Multi-Line View

Barras encobertas
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019(01)

50 cm

Toque para alternar
entre visualizagdes
diferentes.

0.2 m 0.4 m 0.6 m

Figura 24: Visualizagao de linha multipla com exibi¢do de valores de di-
ametro (se medidos)

Para aumentar a
nitidez do espectro de
cor ajuste “Aumentar
nitidez”

Ao alterar as posigoes
das barras de ajuste O
e G, pode-se alterar o
espectro de cor (veja
visualizag&o de linha
cruzada).

Multi-Line View 18:06

017(01)

v
0cm Auto
& 16 mm
50 cm

Ll

02m 04m 06m 08m 10m 12m 14m 1.6m 1%

ol

Toque para alternar
entre visualizagdes

diferentes.
Figura 25: Visualizagao de linha multipla com espectro de cor da potén-
cia do sinal
Visualizaco de varredura de area B

A visualizagdo de varredura de area é, na realidade, uma visualizagdo
de linha multipla simplificada que apenas mostra os valores de camada
mais baixos numa quadricula pré-definida. Ela é especialmente usada
em combinagdo com medi¢des de potencial de campo, p.ex. combina-
das com medi¢oes Profometer Corrosion. Medigdes incorretas ou ndo
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vdlidas podem ser encobertas e restauradas (veja “3.2.2. Modos de me-
dicdo de camada de concreto”). Aparecera uma cruz nos campos enco-
bertos e os valores de camada correspondentes ndo serdo considerados
na visualizagéo estatistica.

- 5
B8l Area-scan View

Area-Scan 01

0cm

cm
Om 02m 04m 06m 08m 10m 12m

(i) ( () (7]

Figura 26: Visualizagéo de varredura de area (eixo X e eixo Y com esca-
las diferentes)

Area-Scan 01

0cm

0.1 m 0.2m 0.4 m 0.5m 0.6 m

0 « [ ) (%]

Figura 27: Visualizagdo de varredura de area (ampliado para mostrar
eixo X e Y na mesma escala)



i F = A Profometer
Visualizacao de linha cruzada 650 Al

A visualizagdo de linha cruzada apenas pode ser exibida se tiverem sido
feitas medicBes e armazenadas em modo delinha cruzada. E uma visu-
alizagéo plana da primeira e da segunda camada de barras. As barras
podem ser encobertas e descobertas na visualizagdo de linha unitaria
correspondentes (veja “3.2.2. Modos de medigdo de camada de concre-
to”); barras encobertas serdo exibidas em cinza escuro com uma linha
pontilhada e os seus valores de camada ndo serdo considerados na vi-
sualizagao estatistica.

8 Cross-Line View

Toque para alternar
entre visualizagdes
diferentes.

04m 06m 0 0 i4m 16m

=] g

Barras encobertas

014 B3 Cross-Line View

0cm

50 cm

Toque para alternar
entre visualizagdes
diferentes.

Dois diametros e dois
espagamentos NRC (caso
ajustados) sdo exibidos. Es-
querda de / é o valor do SX
(varredura na diregéo X das
barras correndo na diregédo
Y), direita de / é o valor do
SY (varredura na diregao

Y das barras correndo na
diregao X).

Sao exibidos espectro da
camada, didmetro ou da
poténcia do sinal.

-Toque para alternar
entre visualizagdes

0.2m 04m 0.6m 10m 12m 14m 16m diferentes.

< = %]

Toque em para alterar o diametro global da camada ativa (SX ou SY)

Figura 28: Visualizagdes de linha cruzada: Camada, didmetro, poténcia

de sinal

Na visualizagdo do espectro da poténcia do sinal sdo exibidas duas bar-

ras de ajuste a direita.

e  Com a barra de ajuste O (Offset-deslocamento) ajusta-se a faixa
da poténcia do sinal (da faixa de poténcia de sinal atual total para
apenas poténcia mais alta).

e  Com a barra de ajuste G (Gain-ganho) ajusta-se a resolugédo da
poténcia do sinal. A poténcia do sinal é exibida correspondente-
mente em cores desde o espectro de cor completo até parte dele,
apenas, p.ex. azul para violeta.
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Sé&o armazenados trés arquivos de demonstragdo no Profometer 6, den-
tro do Explorer em arquivos demo e o documento “Profometer 650 Al
Demo Files Tutorial.pdf” esta em Informag&o\Documentos.

Experimente diferentes posi¢cdes das barras de ajuste para familiarizar-
se com a exibigdo do espectro de cor da poténcia do sinal, p. ex. as
posigdes extremas:

A posi¢ao mais baixa das corredicas
OeG:

Espectro de cor completo, faixa
de poténcia do sinal completa
(das medigdes atuais)

Espectro de cor completo, ape-
nas poténcia mais alta do sinal
(barras mais superficiais)

A posicdo mais alta da corredica O, Azul/violeta apenas, apenas po-

e a posigcdo mais baixa da corredi¢ca G: téncia mais alta do sinal (barras
mais superficiais)

A posicdo mais baixa da corredica O, Apenas exibicdo da cor cinza,

e e a posigdo mais alta da corrediga G: poténcia do sinal além da atual

A posigdo mais alta das corredigas O
eG:

Para aumentar a nitidez do espectro de cor ajuste “Aumentar nitidez”.

3.2.4. Orientacoes praticas

Medindo diametro e camada

O procedimento para avaliar o didmetro da barra de reforco e da camada

é o seguinte:

¢ Defina a quadricula atual na superficie do elemento usando o modo
localizagdo ou 0 modo de linha unitaria.

¢ Avalie o layout das barras e determine a localizagao ideal para a me-
dicdo da camada e do didametro de acordo com os requisitos de es-
pacamento minimo (veja Figura 3029); se o espagamento S, de barras
paralelas for entre 5 cm e 13 cm (2,0 “ a 5,2 “), ajuste primeiro o valor
respectivo de corregdo para barra proxima.

e Mega o didmetro e use o valor derivado para configurar a medicao da
camada

© 2017 Proceq SA

OBSERVAGCAOQ! A determinacéo do didmetro da barra esta li-
mitada & camada méaxima de aprox. 63 mm (2,50 polegadas). :
Nao utilize a sonda de ponto quando medir um didametro

oM -~'>75 mn x“ S, > 5 cm /2,00 polegadas (com corre¢éo

o3 ' g, |para barra préxima)
! 2 |8, > 13 cm/ 5,20 polegadas (sem corregéo
i para barra préxima)
S, > 15 cm/ 6 polegadas
v
S S

Figura 29: Espacamento minimo para espacamento de didmetro

A precisdo da medicdo de didmetro é uma fungdo complicada para
tamanho e espagamento de barra de primeira e segunda camada, para
todos os fins praticos. Quando os requisitos de espagamento minimo sao
cumpridos (veja Figura 29 conforme consta nas especificagdes técnicas,
8,>5cm/2 polegadas, S, > 15 cm / 6 polegadas) pode ser resumido con-
forme definido nas especificagdes técnicas, ou seja +1 tamanho de barra.
Quando for necesséaria uma determinada avaliag@o de diametro para fins
estruturais, é recomendavel usar estimativa de didametro Profometer
6 como uma verificacao de homogeneidade preliminar para definir
quantos possiveis tamanhos de barra diferentes estdo envolvidos. Uma
observacao direta em um ponto aberto é recomendavel em cada
local diferente.

Em arranjos de multiplas camadas (veja Figura 30) as barras mais pro-
fundas podem afetar as medi¢des de didmetro das barras superficiais,
fazendo com que os valores de medigdo sejam superestimados (veja
Figura 30).



oped o
o Gy Onpony
Figura 30: Camadas multiplas de reforgo

Nas areas de sobreposicdo o didametro medido normalmente sera 1,4
vezes mais alto do que o tamanho de barra unitéria real (veja Figura 31).

C

R
Diametro real D, j D,~1.4D,

\f D_ D_= ajuste diametro
s s

Figura 31: Diametro aparente em barras sobrepostas

Em qualquer um dos casos mencionados acima, ou mais comumente
sempre que os requisitos dos espagamentos minimos ndo sdo cumpri-
dos, o diametro a ser ajustado para obter as medicoes de camada
corretas é aquele que é medido pelo Profometer 6 independente-
mente do tamanho real da barra.

Orientacéo da barra

O sinal mais forte sera quando a linha central (LC) da sonda estiver para-
lela a uma barra. A LC E da sonda do Profometer 6 é o eixo longitudinal
da sonda. Esta propriedade é usada para ajudar a determinar a orienta-
¢ao das barras ao rodar a sonda lentamente e buscando o melhor sinal.

Redes soldadas

O instrumento ndo é capaz de detectar se as barras sdo soldadas umas
as outras ou amarradas com arame de atar. Os dois tipos de reforgo com
as mesmas dimensodes, no entanto, geram sinais diferentes.

O ajuste do diametro da barra deve ser ligeiramente maior do que o
diametro real da barra da malha. Esse valor depende do didmetro da
barra e da largura da malha e deve ser determinado através de uma
medicao teste num sistema aberto com arranjos especificos de barra e
arame para malha. Meca em cada arranjo com diferentes camadas a fim
de descobrir o ajuste de didametro no qual é indicada a camada correta.

a1
—_— gd
I
I —_———
a Malha de reforgo soldada
.............. a1azcorrentedaserajustado
[mm] [mm] [mm] [mm]
100 100 5 8 :
150 150 H 6 7

Figura 32: Exemplo para configuracdes de didmetro em malhas solda-
das para medir os valores de camada corretos

OBSERVAGAO! A “Faixa padrédo” deve ser selecionada.

Com a “Faixa ampla” ou a “Sonda de ponto” selecionada,

a localizagéo das barras pode estar completamente errada. :

© 2017 Proceq SA



Medicoes de diametro em malhas de reforco soldadas

Na maioria dos casos é possivel medir um diametro, mas o valor exibido
é grande demais e ndo é possivel utiliza-lo. A Unica forma de determinar
o diametro é por meio de orificio de inspegéo.

Varredura em superficies pequenas e proximas a bordas

Em areas pequenas e préximas a bordas vocé tera de usar um anteparo
para escanear com o carro.

Neste caso deve ser ajustado o
valor da compensacgéo da camada

Para medicdes corretas a
espessura do anteparo deve
ser ajustada como valor de
compensagéo da camada.

Figura 33: Escanear proximo a extremidade
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4. Profometer Corrosion
4.1 Principio de medigao

4.1.1. Corrosao e potencial de meia-célula

Em condigées normais, o ago de reforgo é protegido da corrosao por um
filme fino e passivo de hidréxido de ferro.

Este filme passivo € decomposto em fungéo da reagdo do concreto com
o diéxido de carbono na atmosfera (CO,, carbonatagéo), ou através da
penetragdo de substancias que agridem o ago, em particular cloretos do
sal de degelo e de agua salgada.

No anodo os ions ferrosos (Fe++) sdo dissolvidos e elétrons sdo libe-
rados. Esses elétrons passam pelo aco para o catodo, onde formam o
hidréxido (OH-) com a agua e o oxigénio, normalmente disponiveis. Este
principio cria uma diferenga potencial que pode ser medida pelo método

de meia-célula.

H20 +1/2 02 =
h
Concreto
concrete

Diferenca de potencial
Principio da corrosao do ago com disponibilidade de oxigénio

Figura 34: Principio da corrosé@o do ago com disponibilidade de oxigénio



A ideia basica da medigdo do campo potencial é a de medir os potenciais
da superficie de concreto, para obter uma imagem caracteristica do estado
da corrosao da superficie do ago no concreto. Com este objetivo conecta-se
um eletrodo através de um voltimetro de alta impedancia ao reforgo de aco,
e move-se este eletrodo em uma quadricula acima da superficie de concreto.
O eletrodo de referéncia do sistema Profometer Corrosion é um meia-célula
Cu/CuS0,. Ele consiste em um bastéo de cobre imerso em uma solugéo
saturada de sulfato de cobre, que mantém um potencial constante e
conhecido.
Voltimetro de alta impedancia

Curvas de fluxo das correntes
Curvas isopotenciais

[Tt
S A

| | Eletrodo de
. referéncia

AL

con_cj'glé: 4

anode cathode

Coordenadas X/Y [m]

>

-100

-200

Potencial [mV]

-300
-400

Figura 35: Principio de medigao

4.1.2. Faixa potencial tipica

Ordens tipicas de magnitude (apenas com o fim de informagéo) para o
potencial de meia-célula do ago em concreto medido contra um eletro-
do de referéncia Cu/CuSO, encontram-se na seguinte faixa (RILEM TC
154-EMC):

e concreto saturado com agua sem O2: -1000 a -900 mV

e concreto Umido contaminado com cloreto: -600 a -400 mV

-200 a +100 mV
-400 a +100 mV

e concreto Umido sem cloreto:
e concreto Umido, carbonatado:
e concreto seco, carbonatado: 0a+200 mV

® concreto seco, ndo carbonatado: 0a+200 mV

Em termos gerais a probabilidade de corrosdo aumenta com potenciais
baixos (negativos); a corrosado ativa pode ser esperada em locais onde
um potencial negativo esta rodeado por potenciais cada vez mais po-
sitivos, p.ex. locais com um gradiente de potencial positivo. Diferencas
de potencial de aprox. +100mV em uma area de medigdo de 1 m, em
conjunto com potenciais negativos, podem ser uma indicagéo clara de
corrosédo ativa.

O valor absoluto de potencial atual (limite de corroséo) abaixo do qual
a corrosdo ativa pode ser esperada, pode variar significantemente em
diferentes estruturas. No entanto, é Gtil mencionar os limites sugeridos
pelo ASTM C 876-09, Apéndice X1, designando uma probabilidade de
90% de corrosdo em andamento em areas mais negativas do que -350
mV, e uma probabilidade de 90% de nenhuma corrosdo em areas mais
positivas que -200 mV, sendo incerto o comportamento nas regides en-
tre os dois limites. Assegure-se de observar as condigdes declaradas
pelo ASTM quanto a aplicabilidade destes valores limite.

4.1.3. Fatores que afetam a medicéo potencial

Contanto que as condigbes de corrosdo sejam idénticas (conteudo de
cloreto ou carbonatagéo do concreto na superficie do ago) as principais
influéncias sobre os potenciais de meia-célula sao:

Umidade

Consulte a tabela abaixo para concreto Umido e carbonatado e concreto
seco e carbonatado. A umidade tem um grande efeito sobre o potencial
medido levando a valores mais negativos.
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Espessura da camada de concreto (medicao com Profometer /
Profoscope)

O potencial que pode ser medido na superficie se torna mais positivo
com a camada de concreto cada vez maior. Variagbes na camada de
concreto podem causar desvios nas medi¢des. Uma camada de concre-
to muito baixa pode levar a potenciais mais negativos que parecem indi-
car altos niveis de corrosdo. Portanto € recomendavel fazer medigdes de
camada de concreto junto com as medigdes de meia-célula.

Resistividade elétrica do concreto

Uma baixa resistividade elétrica conduz a potenciais mais negativos que
podem ser medidos na superficie e os gradientes potenciais se tornam
mais planos.

Neste caso a quadricula de medigéo para medi¢des de potencial pode
ser maior, ja que o risco de areas anddicas ndo detectadas com gra-
dientes planos diminui. No entanto, na medida em que a resolugéo entre
as areas em corrosdo e passivas € reduzida, isso pode conduzir a uma
sobrevalorizagéo da area de superficie em corroséo ativa.

Uma alta resistividade elétrica conduz a potenciais mais positivos que
podem ser medidos na superficie e os gradientes potenciais se tornam
mais acentuados.

Neste caso a quadricula de medi¢ao deve ser menor, para que se possa
ser capaz de localizar um anodo com um gradiente muito acentuado.
No entanto, meros potenciais podem ser mal interpretados como areas
passivas quando apenas for considerado o valor absoluto do potencial.

Temperatura

O principal efeito da temperatura em medicdes de potencial se da atra-
vés da sua influéncia na resistividade elétrica. Temperatura alta diminuira
a resistividade do concreto e temperatura baixa aumentara a resistivi-
dade do concreto, o efeito resultante no valor de potencial é descrito
no paragrafo anterior “Resistividade elétrica do concreto”. Para medir o
potencial deve haver contato entre a sonda e os eletrélitos no sistema de
poros do concreto. Portanto uma medic¢éo abaixo do ponto de congela-
mento ndo é recomendado e pode levar a medig¢des incorretas.
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Teor de oxigénio nas barras de reforco

Com a concentragdo decrescente do oxigénio e valor do pH em eleva-
¢ao na superficie do aco, seu potencial se torna mais negativo. Em de-
terminados casos de componentes de concreto com alto grau de satu-
racdo com agua, baixa porosidade e/ou camada de concreto muito alta
e portanto baixa disponibilidade de oxigénio, o potencial na superficie
do aco pode ser altamente negativo mesmo que nao esteja ocorrendo
corrosdo ativa. Sem verificar o estado real da corrosao, isso pode levar a
uma ma interpretagdo dos dados de potencial.

A permeabilidade de ar do concreto pode ser testada com o instrumento
Torrent da Proceq.

4.1.4. Limites de aplicacao da técnica de medicéo de potencial

A medicdo de campo de potencial, mesmo com uma quadricula maior,
fornece bons resultados para corrosdo induzida por cloreto. Este tipo
de corrosédo se caracteriza por pequenos buracos que se transformam
em calhas. A corrosdo em funcéo da carbonatacdo se caracteriza pelo
desenvolvimento de macroelementos menores e apenas é possivel de
ser determinada usando uma quadricula muito pequena, as vezes nem
assim.

Nao é possivel detectar a corrosédo de reforgco de ago protendido se o
mesmo estiver localizado dentro de um tubo protetor.

A medicdo do campo potencial sozinha nido oferece conclusdes quan-
titativas acerca da taxa de corrosdo. Estudos empiricos mostraram que
ha uma relagéo direta entre a taxa de corroséo e a resistividade elétrica.
No entanto, as medigdes da taxa de corrosdo sao de pouco valor, ja que
a taxa de corrosdo da barra varia consideravelmente com o tempo. E
mais confiavel trabalhar com medi¢des de corrosao realizadas ao longo
de um periodo de tempo.



4.2 Operacgao do Profometer Corrosion

4.2.1. Operacoes preliminares

Prepare o(s) eletrodo(s)

Eletrodo de bastao - Antes de encher, remova a tampa com o plugue
de madeira e coloque-o na agua por aprox. uma hora para permitir que
a madeira sature e inche.

Eletrodo de roda - O plugue de madeira ndo deve ser removido. Sub-
merja bem a roda em agua antes do uso pretendido para permitir que a
agua embeba o plugue. Os aros de feltro e o conector do aro de feltro
devem ser saturados com agua antes da medicéo.

Sulfato de cobre (bastao e roda) — Prepare a solugédo saturada mistu-
rando 40 unidades por peso de sulfato de cobre com 100 unidades por
peso de agua destilada. Para garantir que a solugdo permaneca satura-
da, adicione uma colher de cha extra de cristais de sulfato de cobre no
eletrodo.

O eletrodo deve ficar o mais cheio possivel com um minimo de ar no
compartimento. Isso assegura que a solugdo esteja em contato com o
plugue de madeira mesmo ao medir em uma diregdo ascendente.

OBSERVAGAO! Ao manusear o sulfato de cobre seja cuida-
doso e observe as instrugdes de uso na embalagem.

Selecionando a quadricula correta e marcando a superficie

Um dos métodos é utilizar uma quadricula relativamente espagada para
a primeira estimativa, p. ex. 0,50 x 0,50 m até um max. de 1,0 x 1,0 m
usando a quadricula grande. (veja 5.4).

Areas suspeitas podem ser adicionalmente investigadas usando uma
quadricula mais fina (p.ex. 0,15 x 0,15 m), para identificar a extensao da
superficie que requerera manutengao corretiva.

Elementos verticais usualmente requerem uma quadricula menor (e.g. 0,15
x 0,15 m). O mesmo se aplica aos elementos finos, para os quais a qua-
dricula sera definida pela geometria (p.ex. degraus, vigas e juntas, etc.).
Para superficies horizontais grandes (estacionamentos, pontes, etc.)

normalmente uma quadricula de 0,25 x 0,25 m a 0,5 x 0,5m é suficiente.
E recomendavel marcar a quadricula na superficie que deseja usar. Para
areas pequenas, onde as medigdes de ponto serdo feitas com o eletrodo
de bastao isso pode ser realizado usando-se uma fita ou desenhando-se
a quadricula no elemento. Para areas grandes, como estacionamentos e
pontes, é preferivel o eletrodo de roda. A medicao integrada de percurso
garante a quadricula correta na diregdo da medigéo. Para garantir a qua-
dricula correta entre percursos de medigdo paralelos pode-se desenhar
marcagdes na superficie. Observe que o eletrodo de 4 rodas garante
uma quadricula paralela estavel e necessita de menos marcagdes dese-
nhadas na superficie.

Selecao do eletrodo apropriado

Dependendo da superficie em teste, € necessario escolher que tipo de eletro-
do sera utilizado. Para areas pequenas ou areas de dificil acesso, normalmen-
te sera usado o eletrodo de bastéo, que é pequeno e leve. Para superficies
horizontais, verticais ou acima da cabeca mais facilmente acessiveis, € mais
rapido usar o eletrodo de 1 roda. Para superficies horizontais extensas, é
recomendavel usar o eletrodo de 4 rodas, pois a medigdo automatica é signi-
ficativamente mais rapida em uma quadricula pré-definida.

Conectar ao reforco

O cabo terra deve ser conectado ao reforgo da superficie para ser me-
dido. Isso normalmente é feito escarificando-se ou perfurando-se o re-
forco. Em alguns casos pode ser possivel usar elementos construtivos
existentes que estejam conectados ao reforco (p.ex. tubos de agua,
pontos de aterramento). A conexao ao reforgo deve ser realizada com o
minimo de resisténcia possivel. Para isso pode ser benéfico desgastar o
reforgo (p.ex. usando um esmeril e conectar o cabo com os conectores
para soldagem). Também pode-se obter uma conexao firme fazendo-se
um furo de 25 mm no concreto acima da barra, entédo fazendo-se um
furo de 4 mm na barra e inserindo-se um parafuso autoatarraxante com
fio no orificio feito na barra. A conexdo deve ser testada com relagdo a
continuidade. Para isso sera necessario que no minimo um outro ponto
de reforgo seja exposto e que a resisténcia seja verificada entre os dois
com um Ohmimetro. As conexdes devem ser posicionadas o mais longe
possivel em areas de arestas opostas na superficie em teste. A resistén-
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cia medida ndo deve ser superior a 1 Q acima da resisténcia do cabo
utilizado.

Superficies revestidas

N&o é possivel fazer uma medicéo através de um revestimento de iso-
lamento elétrico (p.ex. um revestimento de resina de epd6xi, camadas
selantes ou camadas de asfalto).

E possivel fazer uma medicéo através de revestimentos finos de disper-
sd0, que sdo usados com frequéncia p.ex. em paredes e no teto de es-
tacionamentos subterraneos, no entanto isso pode causar um pequeno
deslocamento dos potenciais.

E necessario verificar sempre se é ou ndo possivel fazer uma medigao
através de um revestimento.

Para isso, potenciais devem ser medidos em alguns locais

e primeiro através do revestimento e

e entdo com o revestimento removido

Se possivel, devem ser selecionadas as areas com potenciais que va-
riam muito. Se ndo houver alteracdo do potencial, ou se um desvio do
potencial puder ser compensado por uma correcao (p.ex AV =+ 50 mV),
entdo uma medigéo pode ser feita diretamente no revestimento. Em caso
negativo, o revestimento deve ser removido antes de fazer a medicgéo.

Pré-umedecimento

O contato entre a solugdo do poro do concreto e a sonda pode ser pre-
judicado por uma superficie de concreto totalmente seca. Isso pode au-
mentar imensamente a resistividade elétrica do concreto.

Portanto é recomendavel umedecer a superficie 10 a 20 minutos antes
de efetuar a medigéo.

Se isso nédo for possivel, deve-se assegurar que a esponja no eletrodo de
bastédo ou os aros de feltro no eletrodo de roda estejam suficientemente
umedecidos. Neste caso, ao fazer-se uma medicdo, a sonda devera ser
firmemente mantida contra a superficie até que seja alcangado um valor
final estavel. (Se a superficie estiver seca no inicio da medicéo, ela deve-
ra ser umedecida pela esponja da sonda, com isso um valor estavel ndo
serd lido inicialmente).

Isso apenas é possivel com um eletrodo de bastao.
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A Proceq disponibiliza uma esponja adicional que é conectada ao eletro-
do de bastdo para aumentar a area de contato de superficie total, para
evitar realizagdo de teste sobre um agregado de grandes dimensoes.
No caso do eletrodo de roda com a sua medigdo automatica continua,
néo é possivel monitorar se o valor medido é estavel ou ndo. Portanto é
recomendavel umedecer previamente a superficie em se¢des para medir
em intervalos de alguns minutos.

4.2.2. Configuracdes para medicao da corrosao

Introduza as configuragdes do menu principal (veja “2.2 Menu principal”),
role para cima e para baixo, arrastando o dedo para cima ou para baixo
na tela. A configuragéo atual é exibida no lado direito. Toque em um item
para altera-lo.

Modo de medicao |Armazenamento

(eletrodo) ajustavel dos
Configuracées Bastiao |Roda(s) |dados
Tipo de sonda . [ Nao
Espacamento X da quadricula . [ Nao
Espacamento Y da quadricula . . Nao
Habilitar limites da quadricula . [ Nao
Unidade . . Sim
Percurso da medicéo o Nao
Fator de quadricula grande . Nao
Auto salvar . Nao
Direcdo da préxima linha . . Nao
Limite max potencial . . Sim
(o mais alto)
Limite min potencial . . Sim
(o mais baixo)
Paleta de faixa potencial . [ Sim
Limite passivo minimo . . Sim
Limite ativo minimo ° . Sim
Solucdo de meia célula L . Nao
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Tipo de sonda
Selecione entre bastao, uma roda ou quatro rodas dependendo do
eletrodo conectado

Espacamento X da quadricula
Ele determina a largura horizontal da célula medida (eletrodo de roda)
ou a distancia horizontal entre os pontos medidos (eletrodo de bastdo).

Espagcamento Y da quadricula

Ele determina a distancia vertical entre duas linhas de medigéo adjacen-
tes (eletrodo de roda) ou a distancia vertical entre os pontos medidos
(eletrodo de bastao). No caso do eletrodo de quatro rodas deve ser ajus-
tado igual a distancia entre as rodas (150 mm, 250 mm ou personalizado).

Habilitar limites da quadricula
Se ajustado, o usuario pode definir a extensdo maxima da area investi-
gada.

Unidade
Selecione Métrico ou Imperial

Percurso da medicéao
Ele determina a direcdo da sequéncia de medi¢do quando estiver usan-
do o eletrodo de bastéo (esquerda / direita / para cima / para baixo)

Fator de quadricula grande

Ele determina quantas vezes a quadricula grande é maior do que a qua-
dricula XY ja definida. Exemplo: quando a distancia entre os pontos de
medigdo na quadricula XY esté ajustada em 150 mm e a quadricula gran-
de em 5, a distancia entre os pontos de medigédo na quadricula grande
é 5x 150 = 750 mm. Isso é Util para executar uma varredura inicial e
comutar para uma quadricula fina mais tarde para investigagdes mais
detalhadas.

Auto salvar

Se selecionado, os valores medidos de < -50mV serdo obtidos automa-
ticamente assim que os valores estiverem estabilizados. Se a medi¢édo
automatica nao estiver selecionada entdo os valores deverao ser obtidos
manualmente. Em ambos os casos, os valores > -50mV tém de ser ob-
tidos manualmente.

Direcao da préxima linha

e  Selecione Manual se a préxima linha comegar na mesma coorde-
nada x do ponto final da anterior, mantendo a mesma direcéo.

e  Selecione Invertido se a préxima linha comegar na mesma coorde-
nada x do ponto final da anterior, direcéo invertida.

. Selecione Retornar para o inicio em uma linha nova se todas as
linhas iniciam na posigéo zero, na mesma diregao.

~ DIRECTION OF NEXT LINE

= Manual ®
o Inverted (@)
= Retum to start on new line O

No inicio de cada linha (pelos primeiros 50 cm / 20 polegadas) a diregéo,
conforme ajustada previamente, é exibida na tela através de quatro setas
que piscam e

0 usuario terd a opcao de inverté-la manualmente (veja “4.2.3. Modo de
varredura da corros&o”).

Limite de potencial max (o mais alto)
Ele define o mais alto valor de potencial (0 mais positivo) associado com
a paleta de cores do display.

Limite de potencial min (o mais baixo)
Ele define o mais baixo valor de potencial (o mais negativo) associado
com a paleta de cores do display.

Paleta de faixa potencial
Multicolorido / vermelho / azul / cinza

Limite passivo minimo

Ele define o mais baixo valor de potencial (0 mais negativo) associado
com uma area passiva, que ndo esteja em corrosdo. E exibido como um
cursor vertical verde na visualizagdo de distribuicdo cumulativa e define
as areas exibidas em verde na visualizagdo de grafico de escareamento
(veja “4.2.4. Visualizagbes graficas da corrosao”).
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Limite ativo minimo

Ele define o mais alto valor de potencial (0 mais positivo) associado com
uma area ativamente em corrosdo. E exibido como um cursor vertical
vermelho na visualizagdo de distribuicdo cumulativa e define as areas
exibidas em vermelho na visualizagdo de grafico de escareamento (veja
“4.2.4. Visualizagbes graficas da corrosao”).

Solucao de meia célula

Cu/CuS0, (cobre / sulfato de cobrg), Ag/AgCI (prata / cloreto de prata)
ou Hg/Hg,Cl, (calomelanos SCE). E um rétulo associado ao arquivo de
dados e exibido no software Profometer Link.

4.2.3. Modo de varredura da corrosao

A varredura da corroséo é o Unico modo de medigéo disponivel quando
a caixa de interface é conectada a plataforma. A janela de medicao e
as configuragdes exibidas dependem se ha um eletrodo de roda ou de
bastéo selecionado como tipo de sonda.

: OBSERVAGAO! No caso de querer armazenar os dados da
medicéo, crie um arquivo no Explorer (veja “5. Manuseio de :
documento Explorer”) e verifique se o arquivo correto esta :
ativo. :
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Eletrodo de bastao

Rod scan o

Corrosion-Scan Mode 10:46

@® -139mv ¥ Rod
= 150 mm

[T] 150 mm
4 5.00 m
] 5.C¢wn
Coarse "X OFF

2

m).00

000 015

OaunO

Figura 36: Modo de varredura da corrosdo com eletrodo de bastao

1 Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar. As
medic¢oes salvas serdo armazenadas com esse nome de arquivo. Se
varias medigdes séo feitas com 0 mesmo nome de arquivo, é acres-
centado um sufixo apds cada medi¢gdo ao nome do arquivo. Um
nome do arquivo dado pelo usuario que ja termine com um numero
serd aumentado na préoxima medi¢do baseado neste Ultimo nimero).

2 (Caixa de interface conectada, hora atual, status da bateria.

3 Exibicao das configuragdes selecionadas:

¢ Tipo de sonda

Espagcamento X da quadricula
Espagamento Y da quadricula

Limites de quadricula (se configurado)
Fator de quadricula grande
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Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela
e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as diregdes,
horizontal e vertical, ao fazer uma medicao.

Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
na tela e juntando-os.

O

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
Os valores de potencial associados a cada célula podem ser
visualizados através de ampliagcdo até o nivel necessario.
Toque duas vezes: Ampliar para caber varredura toda

A paleta de cores dos valores de potenciais exibidos

Configuragdes: comuta para o menu configuragdes:

Iniciar / Parar medicao

Salvar dados medidos

Mover até a préxima linha

Quadricula grande Ativar / Desativar

Editar notas / Editar valores das células / Resetar todos os valo-

res: toque na célula para editar

Posicao da sonda e distancia horizontal do inicio

Valor potencial medido atual

Salve o valor medido atual na posicao do cursor e mova o cur-

sor para a préxima célula (definido pelos botoes Medicao em

Configuracoes ou Direcoes na tela)

Botoes de direcao: toque uma vez para alterar o percurso de medi-

¢éo conforme definido em Configuragées (moldura branca). Toque

no botéo emoldurado para mover o cursor na tela

A fim de permitir um manuseio mais facil da unidade durante a medigao,

os

botbes Salvar (13) e Mover até a proxima linha (8) podem ser repli-

cados no teclado.

Salvar dados medidos e mover o cursor até a préxima célula

Comutar modo teclado Liga/Desliga (toque na tela para confirmar)

t) Mover para a proxima célula

Procedimento de medicao
O cursor comega por padrdo no canto superior esquerdo da tela.

Pressione 6 para iniciar a sequéncia de medicao

Umedega a esponja do eletrodo com agua e pressione-o ligeiramente
sobre o primeiro ponto de medigdo. O valor medido sera exibido na
caixa 12. Uma vez que tenha estabilizado, um bipe indicara que a
medigéo foi feita automaticamente. (caso tenha sido selecionado Auto
salvar em configuragdes e o valor de medigéo for -50mV) e o cursor
se movera até o proximo ponto a ser medido. Vocé podera salvar o
armazenamento do valor atual e mover para a préxima célula pressio-
nando 13.

Pode-se alterar a posi¢éo do cursor tocando e arrastando-o ou usando
os botdes de diregdo 14.

Ap6s a medigéo deve ser possivel ver uma mancha molhada quando
aplicado em concreto seco. Se esse ndo for o caso, entdo deve-se
umedecer a esponja com agua novamente.

Ap6s o Ultimo ponto de uma linha, pode-se pressionar 8 e o cursor
se movera até a préxima linha (zero ou ponto atual, dependendo da
configuragéo da Diregédo da préxima linha).

Pode-se comutar a qualquer momento entre quadricula grande e fina
apertando 9. Quando a quadricula grande estiver ativada, o cursor
pula um nimero de células definidas pelo fator de quadricula grande
apos salvar ou quando movido com os botdes de diregdo. As células
puladas séo exibidas em branco.

Vocé pode editar ou deletar o valor medido na posigédo do cursor ao
apertar 10, alternativamente o valor pode ser sobrescrito simplesmen-
te posicionando o cursor e salvando o novo valor medido.
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* Pode-se adicionar notas de texto a uma area definida apertando 10: 1 Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar. As

toque as células desejadas, conforme com [i e introduza seu texto, medi¢cdes salvas serdo armazenadas com esse nome de arquivo. Se
a area selecionada sera destacada com uma cobertura branca trans- vérias medic¢des sdo feitas com o mesmo nome de arquivo, é acres-
parente. A nota pode ser excluida a qualquer momento posteriormen- centado um sufixo apds cada medi¢do ao nome do arquivo. Um
te tocando a area e apertando [Jill} nome de arquivo dado pelo usuério que ja termine com um ndmero
Apds salvar (toque 7), os dados podem ser visualizados na visualizacdo sera aumentado na préxima medicao baseado neste ultimo nimero).

de varredura da corros&o, visualizagdo de distribuicdo, visualizagdo de 2  Caixa de interface conectada, hora atual, status da bateria.
distribuico cumulativa, visualizagéo de grafico de escareamento, grafico 3  Exibigdo das configuragdes selecionadas:

de escareamento ASTM (veja “4.2.4. Visualizagdes gréficas da corros&o”). e Tipo de sonda

Eletrodos de uma ou de quatro rodas

e Espacamento Y da quadricula
Wheel scan o Corrosion-Scan Mode ¢ Espagamento Y da quadricula
e Limites de quadricula (se configurado
12 m-332mv 524 Wheels d ( ? )

).00 - . . .
" : E - - 246 mV = oW (_] Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela

(1] 150 mm Snat
somv H 5@ e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as dire¢des,
horizontal e vertical, ao fazer uma medicao.

] 5.0%m
-129 mV

@ 0] Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
mm ] @ na tela e juntando-os.

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
Os valores de potencial associado com cada célula pode ser
visualizado através de ampliagdo até o nivel necessario.
Toque duas vezes: Ampliar para caber varredura toda

A paleta de cores dos valores potenciais exibidos

Configuragoes: comuta para o menu configuragoes:

Iniciar / Parar medicao

Salvar dados medidos

Figura 37: Modo de varredura da corrosdao com eletrodo de um ou quatro rodas

0 N OO OB

Gire a sonda (apenas para eletrodo de quatro rodas) ino primeiro
1 m /40 polegadas de uma nova linha
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9 Botao de direcao: no primeiro 1 m / 40 polegadas de uma nova
linha ele muda a diregdo da varredura (a diregdo padréo € definida
sob a configuragdo Dire¢cdo da préxima linha)

10 Mover até a proxima linha

11 Editar notas / Editar valores das células / Resetar todos os valo-
res: toque na célula para editar

12 Posicao da sonda e distancia horizontal do inicio

13 Valor(es) potencial(ais) medido(s) atual(is)

14 Pular distancia

15 Botao pular

16 Barra indicadora de velocidade verde até a velocidade maxima
sugerida de 1 m/s A fim de permitir um manuseio mais facil da uni-
dade durante a medigéo, os botdes Iniciar/Parar (6) € Mover até a
préxima linha (10) podem ser replicados no teclado.

A fim de permitir um manuseio mais facil da unidade durante a medicéo,

os botdes Iniciar/Parar (6) e Mover até a préxima linha (10) podem ser

replicados no teclado.

Iniciar / Parar
Comutar modo teclado Liga/Desliga (toque na tela para confir-

E mar)
Mover até a préxima linha

Procedimento de medicao

O cursor comega por padrdo no canto superior esquerdo da tela.

* Pressione 6 e inicie a medigdo ao longo da primeira linha: o potencial
sera medido continuamente e o valor mais baixo na célula sera arma-
zenado. Note que quando utilizar o eletrodo de quatro rodas o cursor
longo exibira um segmento destacado correspondendo sempre a pri-
meira roda.

e E possivel alterar a posi¢do do cursor tocando e arrastando o cur-
sor (toque no cursor e aguarde até que se torne branco e laranja) ou
usando a fungéo pular (veja “3.2.2. Modos de medi¢céo de camada de
concreto”).

¢ Ao final da linha aperte 10 e o cursor se movera até a proxima linha, a
zero ou a posigdo atual dependendo do que foi definido em Configu-
racoes sob Diregédo da proxima linha.

* No inicio de cada linha (nos primeiros 100 cm / 40 polegadas) é exi-
bida na tela a direcdo padrao definida na configuracdo Dire¢do da
préxima linha, através de quatro setas que piscam. Vocé pode alterar
manualmente a diregéo (botédo 9) e a orientagcéo do eletrodo de quatro
rodas (botéo 8).

* Apos os primeiros 100 cm / 40 polegadas a linha automaticamente
sera orientada na diregado ajustada, independentemente da diregédo de
rotacdo da roda.

* Pode-se editar ou deletar qualquer valor de célula medido apertan-
do-se 11, alternativamente os valores podem ser sobrescritos sim-
plesmente repetindo-se a varredura e salvando-se os novos valores
medidos.

e Pode-se adicionar notas de texto a uma area definida apertando-se
11: toque as células desejadas, confirme com [} e introduza seu
texto, a area selecionada serad destacada com uma cobertura branca
transparente. A nota pode ser excluida a qualquer momento posterior-
mente tocando-se a 4rea e apertando-se [l

Ap6s salvar (toque 7), os dados podem ser visualizados na visualizagdo
de varredura da corrosao, visualizagao de distribui¢do, visualizagdo de
distribuicdo cumulativa, visualizagdo de grafico de escareamento, grafi-
co de escareamento ASTM (veja “4.2.4. Visualizagbes graficas da cor-
rosao”).
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4.2.4. Visualizacdes graficas da corrosao

Os dados medidos podem ser exibidos em cinco visualizagoes diferen-
tes: Visualizagéo de varredura da corrosao, visualizagdo de distribui¢ao,
visualizagdo de distribuicdo cumulativa, visualizagdo de grafico de es-
careamento, grafico de escareamento ASTM. Todas as configuragdes
armazenadas com as medi¢des podem ser alteradas posteriormente. As
visualizagdes mudarao correspondentemente, para armazenar a série de
medigbes com alteragdes toque em Salvar.

OBSERVAGAOQ! Cada visualizagéo pode ser alterada em um :
modo de medigéo a fim de adicionar dados. Toque em :
. Ajuste o cursor na nova posi¢ao inicial e continue com as :
medicdes (veja “4.2.3 Modos de medigéo”). Todos os dados :
e configuragdes serdo armazenados no arquivo reaberto.

© 2017 Proceq SA

A visualizagao de varredura da corrosdo disponibiliza um mapeamento
de area dos valores de potencial medidos. As células nas quais um valor
de potencial ndo foi medido serdo exibidas em branco. Pode-se ampliar
e rolar para qualquer local desejado, alterar a paleta de cores e os limites
de potencial sob Configuragéo para melhorar a visibilidade e destacar os
detalhes desejados. Notas de texto podem ser adicionadas a qualquer
célula ou grupo de células conforme descrito em 4.2.3 Modo de medigéo
varredura da corrosao.

Visualizacao de distribuicao

\p Distribution View v

X: -243.8 mV
LT:-459 / -40 mV
N: 2549

R: -280/ -270 mV

-450  -400 0 0 -150 -100

3 K3 5 £3

Figura 39: Visualizagcédo de distribuicao

Os valores de potencial sdo exibidos no eixo horizontal, as barras verti-
cais exibem a porcentagem dos respectivos valores de potencial medi-
dos e salvos, pode-se ajustar a escala horizontal com o botdo de amplia-
¢do. A barra do cursor vertical pode ser movida para qualquer valor de
potencial, a figura a esquerda da barra do cursor exibe a porcentagem
dos valores medidos menores do que a posi¢do do cursor e o valor a
direita mostra a porcentagem dos valores medidos maiores do que a



posicao do cursor. No canto superior direito sdo exibidos os valores mé-
dio, minimo e maximo, junto com o nimero de medi¢cdes e o intervalo
atual ajustado com o cursor vertical. Se a superficie em teste tiver tanto
barras com corrosdo ativa quanto passiva, entdo dois estados exibem
duas distribuigdes distintas parcialmente sobrepostas, com as areas em
corrosdo centradas em um potencial mais negativo.

Visualizacao de distribuicao cumulativa

ﬁ Cumulative Distrib. Vieww”

[7:-459 /40 myv | (= L oimel

= 150 mm
1 100 mm

-450 400 0 -150 -100

K3 KB =

Figura 40: Visualizagéo de distribuicdo cumulativa

O gréfico da distribuicdo cumulativa é usado para determinar os limites
de potencial ativo e passivo que afetardo o grafico de escareamento,
discriminando areas com corrosao ativa das areas com corrosdo passiva
onde ndo se espera corrosao.

Caso a superficie em teste possua tanto barras com corrosdo ativa
quanto barras com corrosado passiva, entao a curva tipicamente exibira
uma regido central com um gradiente menor (mais plano). Os dois pon-
tos onde o gradiente muda podem ser marcados na tela arrastando-se

os dois cursores verticais. O cursor vermelho definira o valor de potencial
maximo (mais positivo) esperado da distribui¢ao ativa.

O cursor verde definird o potencial minimo (mais negativo) da distribui-
cao passiva.

A corroséo ativa deve ser esperada na regido da segéo reta do lado es-
querdo (mais negativa).

Uma vez que essas linhas do cursor tenham sido ajustadas, as superfi-
cies nessa faixa potencial serdo automaticamente exibidas na cor cor-
respondente na visualizagdo do grafico de escareamento.

OBSERVAGAO! E sempre recomendavel efetuar uma verifi- :
cag&o visual direta em locais abertos para confirmar/refinar :
os limites de potencial de corroséo esperados. :

Visualizacao do grafico de escareamento

. Chipping Graph View %

m).00
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A visualizagéo de gréafico de escareamento disponibiliza um mapeamen-
to de area dos valores de potencial medidos com uma paleta de cor
verde/amarela/vermelha fixa relativa aos limites ajustados na visualiza-
céo de distribuicdo cumulativa. Entdo € disponibilizada uma visao geral
imediata discriminando as areas em corrosao ativa (vermelho) das areas
passivas (verde) e regides incertas (amarelo). Pode-se ampliar e rolar até
qualquer local desejado e adicionar notas de textos em qualquer célula
ou grupo de células conforme descrito em 4.2.3 Modo de medigdo var-
redura da corroséo.

OBSERVAGAQ! E sempre recomendavel efetuar uma verifi- :
cag&o visual direta em locais abertos para confirmar/refinar :
os limites de potencial de corroséo esperados. :

Grafico de escareamento ASTM

Floor ST54 BBl Chipping Graph ASTM v | 1938 [

m..00 ) 1 Wheel
= 150 mm
1 100 mm

Figura 42: Grafico de escareamento ASTM
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° OBSERVAGAO! E sempre recomendavel efetuar uma verifi- : :
] cagéo visual direta em locais abertos para conﬂrmar/refmar
os limites de potencial de corrosédo esperados.

O grafico de escareamento ASTM é uma visualizacdo do grafico de es-
careamento com os limites de potencial sugeridos pelo ASTM C 876-09,
Apéndice X1, designando uma probabilidade de 90% de corrosdo em an-
damento em areas mais negativas do que -350 mV, e uma probabilidade de
90% de nenhuma corrosdo em areas mais positivas que -200 mV, sendo
incerto o comportamento nas regides entre os dois limites. Entao é dispo-
nibilizada uma viséo geral imediata discriminando as areas em corrosao
ativa (vermelho) das areas passivas (verde) e regides incertas (amarelo).
Pode-se ampliar e rolar até qualquer local desejado e adicionar notas
de textos em qualquer célula ou grupo de células conforme descrito em
4.2.3 Modo de medicao varredura da corroséo.




5. Manuseando os documentos do Explorer

No menu principal, selecione Explorer para rever os arquivos salvos.
Caso tenham sido criadas pastas como sugerido na primeira nota de
“3.2.2. Modos de medicao de camada de concreto”, as pastas sdo exi-
bidas nas primeiras linhas de cima (veja figura a seguir).

Nome da pasta (apenas no nivel principal apenas é exibido)

e Toque em um arquivo salvo

para abri-lo.

Volte para a lista do Explo-

rer, pressionando o botdo

“Voltar”.

. Para deletar um arquivo,
toque na caixa de selecao
a esquerda do arquivo e
delete-o.

e  Toque em [ para acessar os arquivos armazenados nela.

. Para criar uma pasta nova, toque em [RIESN, escreva o nome e to-
que em K<

. Para cortar/copiar um arquivo/arquivos, toque em D a esquerda
do(s) arquivo(s) para marcar e toque em /

. Para inseri jar um arquivo, toque em El para abrir a pasta e
toque em

Inclined Rebar 21/07/2014 12:51 | - °
SLV Duct Cases Aand B 10/07/2014 09:59
079 ARP off 01 21/07/2014 12148 | 39kB

09/07/2014 14:02 | SkB

074 09/07/2014 12:07 | 1kB

=]
=]
[+
v, | os
W
'

Ll 068 | 09/07/2014 10:53 | 5k8

As fungdes cortar e inserir sdo Uteis no caso de um arquivo/arquivos
estar/estarem armazenado/s na pasta incorreta ou quando uma pasta
especifica apenas foi criada depois que os arquivos foram armazenados
no nivel principal.

Abaixo encontra-se aberta a subpasta “barra inclinada”

\Inclined Rebar\

01/07/2014 09:30 18 kB

03/06/2014 16:00 38kB

-~
[
O
O] =

e Toque no primeiro D com o nome “..
perior

baixe arquivos de medi¢do para um pendrive:

e  Conecte o pendrive a entrada para dispositivo USB no lado esquer-
do do Profometer com tela Touchscreen

para retornar a pasta su-

B | . | 079ARPoffOl 21/07/2014 12:48 | 30kB
Ol M|, | s 09/07/2014 14:02 | 5kB

e Clique no quadrado de cada arquivo a ser baixado e clique em

e O nome do arquivo baixado é “PM-Product version_Year_Month
Day_Time”

Carregue os arquivos pdf para um pendrive:

e Crie a pasta “PQ-Import” no diretério principal do pendrive (ndo como
subpasta numa outra pasta) e coloque nele todos os arquivos pdf a
serem carregados para o Profometer com tela Touchscreen

® Va4 para Informagéo/Documentos

e Conecte o pendrive a entrada para dispositivo USB no lado esquerdo
do Profometer com tela Touchscreen

e Cligue em e confirme com clique em

Os arquivos pdf aparecem embaixo na lista de documentos.
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6. Informacodes para pedidos

6.1 Unidades

139210001

139220001

139230001

139250001

139250010

133001001

_para transporte

.. Gitrico (2500)

Profometer 600 consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforgado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentacéo elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentagéo, al¢a para transporte e caixa

Profometer 630 Al consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforcado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentacéo elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentagéo, cédigo de ativagao, alca

_para transporte e caixa para transporte

Profometer 650 Al consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforgado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentagao elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentacgéo, cédigo de ativagao, algca

_para transporte e caixa para transporte

Profometer Corrosion consistindo de Profometer

com tela touchscreen, caixa de interface, carregador
de bateria, rolo de cabo ¢c=25 m (82 pés) com grampo,
cabo USB, DVD com software, documentagao,

malg:a para transporte e caixa para transporte

Eletrodo de bastdo Profometer Corrosion, com pecas

_de substituicao, cabo e sulfato de cobre (250 g)

Profometer Corrosion com eletrodo de uma roda, barra
telescopica, codificador, cabos, pegas de substituicao,
kit de ferramentas, sulfato de cobre (250g), acido

133001004

Profometer Corrosion com eletrodo de quatro rodas,
barra telescopica, codificador, cabos, pecas de
substituicdo, kit de ferramentas, sulfato de cobre

_ (250g), &cido citrico (250g), caixa para transporte

6 2 Atuallzagoes

PN

392 00 116

139200201

139200202

139250002

139250003

Desc"'?“
/39200115

¢ao e caixa para transporte

Atualizagao do software de Profometer 630 Al para
650 Al

Kit de atuallzag:ao do Profometer 630 para 630 Al con-
siste de atualizagdo de software (codigo de ativagao) e
_carro reforgado para a sonda universal Profometer 6

Kit de atualizagéo do Profometer 650 para 650 Al con-
siste de atualizagdo de software (codigo de ativacéo) e
eforgado para a sonda universal Profometer 6

atualizagéo para Profometer Corrosion con-
sistindo de caixa de interface, rolo de cabo c=25 m
(82 pés) com grampo, DVD com software, documenta-

Kit de atualizagcdo para o medidor de camada de
concreto Profometer 600 consistindo de uma reforgcado
sonda universal com carro, cabo da sonda 1,50 m (5
pes) ‘atualizagéo do software para medidor de camada

6 3 Pegas e acessorios

139240010

32701033 B

35190018

32701061 |

a touchscreen

C
Fonte de alimentacao
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32701050
32534 0185

392 50 080

sezs0100 G

330 00 286

392 40 040

32701063 ¢
327 01 068

Barra de extensdo telescépica para sonda universal

1,6 m (5,3 pés) com cabo da sonda 3 m (10 pés)

Pelicula protetora auto-adesiva para sonda Profometer
6 (con;j. de 3)

Barra de extenséao telescopica para eletrodo de bastao,
com cabode 3 m

Cabo do eletrodo de bastéo, 1 fio, I=1.5 m (5 pés) para
Profometer Corrosion, incluindo adaptador de terminal
garfo para eletrodos de terceiros

Filme de protecéo anti-reflexo para a unidade touch-
screen

7. Especificacdes técnicas

Medidores de Camada Profometer 6

Faixa da medicéo de

camada
Acura0|a da medlgao

da camada

."Resolugao da medlgao o

Acuracia de medlgao de
trajeto em superficie lisa

Abrangéncia da medicao

do diametro

Acuracia

_damedigdo do diametro

Padrées e diretrizes

Profometer Corrosion

Faixa da medicao de
tensao

Taxa de amostragem

Padroes e diretrizes

900 Hz

certificagéo CE

W+ 3 mm (0.12 polegada) + 0,5% a 1,0%

do compnmento medido

Camada de a{‘ék‘éS mm (2. 5'66Iegadas),
dlametro de até 40 mm (# 12)

" BS 1881-204, DIN 1045,

DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4,

diretrizes DBV certificacao CE

" ASTM C876, RILEM TC 154-EMC,

DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174,
JGJ/T 152, JSCE E 601,
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Profometer com tela Touchscreen universal

Dlsplay Dlsplay colorido de 77,
com 800x480 pixels
Memorla Memorla flash interna de 8 GB

Conflguragoes reglonals Suporta unidades de medida do
sistema métrico e imperial, € multilingue

e suporta varios fusos horarios

AIimentagéo de energia

D|mensoes

Peso (da unldade de Ieltu-
Jadedados) =~ o ...

Baterla 36V 14 Ah
Duragao da baterla > 8h (em modo de funcionamento
mpadréo)

Umldade
Temperatura operacmnal

::Classmcagao P

OBSERVAQAO' Para a conformidade total ASTM-C876, de-
pendendo do tamanho de agregado maximo do concreto :
investigado, pode ser possivel que o usuario tenha que dis- :
ponibilizar uma esponja de contato maior do que a fornecida :
com o eletrodo de bast3o. :

© 2017 Proceq SA

8. Manutencao e suporte

8.1 Manutencéo e limpeza

A fim de garantir medicdes consistentes, confidveis e precisas, o ins-

trumento deve ser calibrado anualmente. No entanto, o cliente podera

determinar o intervalo de manutengdo com base em sua propria expe-

riéncia e uso.

N&o submerja o instrumento em agua ou outros liquidos. Mantenha a

carcaga sempre limpa. Limpe o instrumento usando um pano macio e

Umido. Nunca use agentes ou solventes para limpeza. Ndo abra a car-

caga do instrumento.

Manutencao do eletrodo de bastao

e Desparafuse as duas tampas, lave com agua e limpe cuidadosamente
o interior do tubo.

e Limpe o bastéo de cobre usando uma lixa de esmeril

e Torne a encher o eletrodo com sulfato de cobre (veja a segéo “4.2.1.
Operacgdes preliminares”)

Manutencao do eletrodo de roda

¢ Remova os aros de feltro e lave em dgua morna.

e Remova o parafuso de enchimento plastico e verta a solugdo de sulfa-
to de cobre em um recipiente. (pode ser reutilizado)

e Enxague varias vezes com agua.

¢ Dissolva uma parte de acido citrico em 10 partes de agua quente e
encha a roda pela metade.

* Recoloque o parafuso de enchimento.
* Deixe por 6 horas, agitando ocasionalmente.

e Descarte a solugéo de acido citrico (ndo ha necessidade de um pro-
cedimento de descarte especial) e enxague varias vezes com agua.

e Torne a encher o eletrodo com solugdo de sulfato de cobre. (consulte
a secao “4.2.1. Operacdes preliminares”).



* Recoloque os aros de feltro. O conector de aro de feltro deve estar no lugar
entre o bocal umedecedor e o plugue de madeira do eletrodo de rodas.

* Quando n&o estiver sendo usado, guarde o eletrodo de rodas com o
plugue de madeira voltado para cima.

OBSERVAGCAO! Ao manusear o sulfato de cobre seja culda-
doso e observe as instrugdes de uso na embalagem.

8.2 Conceito de suporte

A Proceq se compromete a fornecer assisténcia completa para este
instrumento através do nosso servico de assisténcia e instalagdes de
apoio globais. Recomenda-se que o usuario registre o produto sob
www.proced.com a fim de obter as atualizagdes mais recentes e outras
informagdes importantes.

8.3 Garantia padrao e garantia estendida

A garantia padrao cobre a parte eletronica do instrumento por 24 meses
€ a parte mecénica do instrumento por 6 meses. Pode ser adquirida uma
garantia estendida por um, dois ou trés anos para a parte eletrénica do
instrumento em até 90 dias apds a compra.

8.4 Descarte

Nao é permitido descartar aparelhos elétricos com o lixo doméstico.
Em cumprimento das Diretrizes Europeias 2002/96/CE, 2006/66/CE

™= e 2012/19/CE relativas a eliminagdo de equipamento elétrico e ele-
trénico e a sua implementagdo em conformidade com a legislagdo
nacional, as baterias e ferramentas elétricas que tenham alcangado
o fim da sua vida util devem ser recolhidas separadamente e enca-
minhadas para uma unidade de reciclagem compativel com o meio
ambiente.

9. Profometer Link Software

9.1 Iniciando o Profometer Link

Localize o arquivo “Profometer Link Setup.exe” no seu
3| computador ou no DVD e clique nele. Siga as instrugdes
fl
& na tela.

Assegure-se de ter selecionado “Iniciar instala-
céo driver USB”.

O driver USB instala uma porta “com” virtual
que é usada para a comunicagdo com a unida-
de de tela do Profometer com tela Touchscreen.

Clique duas vezes no icone Profometer Link no seu
desktop ou inicie o Link através do menu inicial.
O Link inicia com uma lista em branco.

—l= %

proceq

 PROCEQ PM-Link

e C

Configuracéo do aplicativo

O item do menu “Arquivo - Configuragdes do aplicativo” permite que o
usuario selecione o idioma, o formato de data e hora e o esquema de
cores dos resultados exibidos (preferéncia de fundo sugerida: fundo
preto quando visualizado no monitor e fundo branco quando os resulta-
dos devem ser impressos).

© 2017 Proceq SA



9.2 CGonectando a uma unidade Profometer com tela Touchs-
creen

Conecte a unidade Profometer com tela Touchscreen a uma porta USB.
Em seguida, selecione . para fazer o download dos dados da unidade
Profometer com tela Touchscreen. Sera exibida a janela seguinte: Sele-
cione “USB” como tipo de comunicacido. Clique em “Préximo >”".

=

Quando uma unidade Profometer com tela Touchscreen tiver sido en-

contrada, os seus detalhes serdo exibidos na tela. Clique no botédo “Fi-

nalizar” para estabelecer a conexao

L] Cligue em “Préximo >". Quando uma
unidade Profometer com tela Touchs-

5 creen tiver sido encontrada, os seus
detalhes serdo exibidos na tela. Clique
no botédo “Finalizar” para estabelecer a
conexao.

Devee et o e i)

Frihed s s, ford devie):

Arquivos de medi¢do salvos no dispositivo serdo
exibidos conforme exibido a esquerda, selecione
para ver apenas arquivos do medidor de camadas,
arquivos de corrosdao ou ambos ao marcar a caixa
correspondente no alto da janela.

Selecione uma ou mais medigbes e clique em
“Download”.
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9.3 Visualizando dados do medidor de camadas

As medic¢des selecionadas na sua unidade Profometer com tela Touchs-

creen serdo exibidas na tela:

e  Clique numa pasta
para acessar os ar-
quivos armazenados
nela ou para colar
outros arquivos.

SrE- 7|
proceq
]

. Clique no icone da seta dupla na primeira coluna para ver mais detalhes.

Ao clicar nas palavras coloridas correspondentes, pode-se alternar entre:

¢ Entre as visualizagdes snapshot, estatisticas, de linha unitaria, de
linha miuiltipla, varredura de area e de linha cruzada.

¢ Na visualizagao estatistica, os resultados ou séo exibidos para a var-
redura X e a varredura Y (quando as medigdes sao feitas no modo de
linha cruzada).

¢ Na visualizagdo de linha unitéria, quando as medi¢des sédo obtidas no
modo de linha cruzada, modo de linha multipla e no modo varredura
de area, os resultados varredura X e Y sdo exibidos separadamente
para cada varredura realizada. Adicionalmente, pode-se selecionar a
curva de camada, a curva poténcia do sinal ou sem curva. Quando vi-
sualizar os resultados com a curva de camada ou a curva poténcia do
sinal, o nUmero da barra, camada, distancia percorrida e o didametro
da barra individual podem ser exibidos colocando-se o cursor sobre a
barra. Clicando-se com o botao direito sobre a barra, o usuario pode
encobrir/ocultar ou alterar o didametro ajustado.

¢ Nas visualizagdes de linha multipla e de linha cruzada, entre exibicao
da medi¢cao da camada, diametro e poténcia do sinal. Quando a
poténcia do sinal é ajustada, vocé podera clicar em Aumentar nitidez
e ajustar o espectro de cor com as barras de ajuste O e .

e Entre estatisticas Normal e Avaliacao DBV.

As configuragbes podem ser alteradas, exceto as usadas para medi¢des

como faixas de medigéo, exibir barras inclinadas, retornar para iniciar

linha nova, altura da linha e largura da quadricula.



9.4 \Visualizar os dados da corrosao

As medicdes selecionadas na sua unidade Profometer com tela Touchs-

creen serdo exibidas na tela:

e  Clique numa pasta
para acessar os ar-
quivos armazenados
nela ou para colar
outros arquivos.

-
5@ proceq
= ]

Ao clicar nas respectivas palavras colorldas pode se comutar entre visu-
alizagdo de varredura da corrosao, visualizagdo de distribuicdo, visualiza-
¢do de distribuicdo cumulativa, visualizagdo do gréafico de escareamento,
gréafico de escareamento ASTM. Consulte “4.2.4. Visualizagdes graficas da
corrosdo” para obter as explicagdes relacionadas. O nivel de ampliagéo
pode ser ajustado pelos botdes lente / ampliar no canto superior direito
(as configuragdes a seguir relacionadas a exibicdo de dados podem ser
editadas (veja “4.2.2. Configuragdes para medigcao da corrosao”):

e Unidade

¢ Limite de potencial max (o mais alto)

e Limite de potencial min (o mais baixo)

¢ Paleta de faixa potencial

e Limite passivo minimo

e Limite ativo maximo

9.5 Editar e mover arquivos de dados

Ao clicar com com o botéo direito quan-
do o cursor estiver numa célula marca-
da da coluna “unidade”, pode-se alterar
a unidade para as medi¢des marcadas.

‘Rebar; |Lmes ‘D\s(an(e |5napshuts ‘Umt ‘

0 0.000m Metric

131m 0 Metric

0 0 0000m 3 Metric
0 0 0000m 0 Metric
0 0 0000m 0 Metric

Ao manter o cursor sobre Device Info S&0 exibidas informagdes sobre
o hardware, o software e a sonda.

OBSERVAGAQ! Clique em “Adicionar” para anexar um co-
mentario ao objeto. :

Amostra de visualizagéo de linha cruzada, camada

View: Cross.Line  Display Measurement: Cover Device Info.

_—
Para colar ou deletar medicbes, selecione uma ou mais fileiras e entéo

clique com a tecla direita do mouse e selecione uma das seguintes op-
¢des: “Cortar/ Copiar” ou “Deletar”. Para colar numa outra pasta clique
nela e clique colar com a tecla direita do mouse.

‘Name ‘Da(e&T\me ‘Mude Rebars ‘Lmes |Dmm ‘Snapshv(s ‘um
/201412:22 PM  Locating

Cover (mm) Statistic of Covers [Norma]

0000m 0 Metric

Multi-Line
Area-Scan

05/02/2014 3:52PM | Multi-Line 2

Amostra da visualizagdo com um numero muito grande de medi¢des

Display Measurement: Cover

8000000 =1

00000045

Para ver mais dados,
arraste a barra de ajuste
para a direita.
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Ajustando data e hora

Adjust time L%

Current time stamp Time stamp after adjustment

Date Time 3 Date Time.
05/02/2014  12:22:47 P 05/02/2014 - 12:22:47

= Com o botdo direito clique na
= | coluna de “Data e hora”.

Info

Every selected measurement wil be adjusted by the same amount of
time:

Cancel OK.

A hora serd ajustada apenas para a série selecionada.
O item do menu “Editar — Excluir” permite que vocé exclua uma ou mais
séries selecionadas dos dados baixados.

OBSERVAGAO! Isso néo exclui dados da unidade Profome-
ter com tela Touchscreen, apenas dados no projeto atual.

O item do menu “Editar — Selecionar tudo” permite que o usuario selecio-
ne todas as séries do projeto para deletar, exportar, etc.

9.6 Exportacdo dos dados

O Profometer Link permite que vocé exporte objetos selecionados ou um
projeto inteiro para usa-los em programas de terceiros. Clique no objeto
medido que deseja exportar. Ele sera realgado, como mostra a figura.

PROCEQ PM-Lin}

File Device Edit Help

Clique no icone “Exportar como arquivo(s) CSV”. Os da-
dos s&o exportados como arquivo ou arquivos Microsoft
Office Excel separados por virgulas. As opgdes de ex-
portagdo podem ser selecionadas na janela seguinte:

Export o Mirosoft Excel CSV (Comma Separsted ok ==

1. Select target 2.Select data

Each object 102 separate
fie

Copy to dpboard

7] 0pen sV fe(s) afer export
7] Export detaled cover data

| V] inchude raw data

Boot ] [ caxad

Selecione “Exportar dados detalhados da camada” para exportar todos
os valores da curva da camada de concreto e ndo apenas os valores
individuais de camada sobre as barras de reforgo. Quando se selecio-
na “Incluir dados originais”, os dados exportados incluirdo os valores
originais conforme medidos pelas duas bobinas na sonda além dos
dados calculados da curva da camada.

Cligue no icone “Exportar como um grafico” para abrir a se-
guinte janela que exibe as diversas opg¢des de exportagdo que
podem ser selecionadas.
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Em ambos os casos, a janela de previsdo mostra sua selegéo.



S OBSERVAGAQ! Antes de exportar ajuste a visualizagéo, uni-
] dade e, curva desejados no arquivo correspondente. :

9.7 Fundindo varreduras de corrosao

Abra o primeiro arquivo que deseja combinar e clique no botédo Adicionar.
Abre-se uma janela “Fundir configuracbes”, onde se tem a opcéo de se-
lecionar a rotagao desejada com incrementos de 90°. Assim que se clica
em OK, ajanela “Fundir dados de corrosdo” exibira os dados atualmente
selecionados. Pode-se adicionar qualquer outro arquivo a mesma janela
ao clicar no botdo Adicionar e especificando a rotagao desejada e o po-
sicionamento da sua coordenada zero de origem, relacionada ao novo

eixo na “Janela fundir dados de corroséo”.
[

Merge Settings

Location (m)

x 75

b

Rotation

B000000 %1

800000045

9 i o agm o osm  07im o 0sm o tekm TamTam

50 3331

am) 13020 (1051 450
(0 7] (00077 (120 221 o0 221
457 D15 467 75 331

o a9 )
1578 dod oy

Aplicam-se duas restrigdes:

e O arquivo a ser adicionado deve possuir o mesmo tamanho de qua-
dricula x e y (ap6s a rotagao) da(s) anterio(es).

. A coordenada de insergdo (X e Y) deve estar sobre um ponto da
quadricula (deve ser multiplo de tamanho de quadriculo x e y res-
pectivamente).

Uma vez que todos os arquivos desejados forem adicionados a janela
“Fundir dados de corroséo”, vocé pode salvar o arquivo resultante com
um nome novo.

9.8 Mais fungdes

Os seguintes itens do menu estéo disponiveis através dos icones no alto
da tela:

icone “PQUpgrade” - Permite atualizar o seu firmware atra-
vés da internet ou a partir de arquivos locais.

icone “Abrir projeto” — Permite abrir um projeto .pgl salvo

f anteriormente.
e
icone “Salvar projeto” - Permite que salve o projeto atual.
= icone “Imprimir” - Permite imprimir o projeto. Vocé podera

selecionar no dialogo da impressora, se deseja imprimir
todos os dados ou apenas os trechos selecionados.
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10. Apéndices

10.1 Anexo A1: Diametros de barra
Pode -se selemonar entre 0s segumtes dlametros de barras

Metrlco Imperlal

Tama-  Diam.  Diam
i inhoda i (polega- i (mm) i inho i (mm)
¢ ibarra da) : Pl :

Tama— Dlam.
inhoda i (mm)
barra

T
Ty
Ry ey

T
e
o T
T ey

s
e
e
i

#2

© 2017 Proceq SA

Japones A

Dlam.

10.2 Anexo A2: Corregdes para barras préximas
Pode-se selecionar entre os seguintes espagamentos de barras:

¢ Métrico, imperial cm
japonés

Polegada imperial

polegada %

i polegada

polegada

) polegada

polegada

10 3 Anexo A3 Camada minima / maxima
Pode-se selecionar entre as seguintes camadas:

Meétrico, imperial

mm, japonés i i Polegada imperial

10 0.40 polegada '

1M 044
141 : 552

142 5 56

ate190 mm i ate748 ipolegadaE
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